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Sicherhelt und
Kompetenz sel
uber 65 Jahren

Namhafter europaischer Lackhersteller

In Uber 65 Jahren ist Remmers zu einem fuhrenden, europa-
weit agierenden Spezialisten fur Holzschutz und Holzver-
edelung avanciert. Vor allem die gezielte Forschung und

Entwicklung hochwertiger Lacksysteme fur bestimmte

Nischenanwendungen macht Remmers zu einem starken
Partner. So bieten wir neben den gangigen Holzanstrichen

flr Pinsel und Rolle, Holzinnenlacke fur Handwerk und

m Seit 1949 konzernunabhangig und familiengefiihrt

= Zahlreiche prominente Referenzobjekte
auf der ganzen Welt

= Kompetenzfelder im Bauhandwerk,
Holzhandwerk und Verlegehandwerk

m Besondere Kundenmehrwerte durch
Bernhard Remmers Institut flir Analytik
und Bernhard Remmers Akademie

m Die Nr. 1 flr Beschichtungen maRBhaltiger
Holzbauteile in Deutschland

m Produktibergreifende Beratung
von qualifizierten Experten

= Unterstltzung in Produktauswahl, Geratschaften
und Produktionsablaufen

m 300 Fachvertreter und Anwendungstechniker
deutschlandweit fir die Unterstiitzung
unserer Kunden vor Ort

= Telefonischer Support durch qualifizierte Fachkrafte

m Benutzerfreundlicher Systemfinder
zur schnellen Produktsuche

Industrie, Beschichtungssysteme fur Holz im Garten und
Profilbrettbeschichtung sowie hochwertige Beschichtungs-
systeme flir maBhaltige Holzbauteile.

Dabei unterstitzen wir unsere Kunden bei der Produktaus-
wahl und Produktionsablaufen und bieten mit unseren

Service-Teams hochqualifizierten Support.










Auf Herz und Nieren gepruft

Sicher garantiert mit Brief und Siegel

Der Fokus bei der Entwicklung der Remmers Fenster- und
Turenbeschichtungen liegt auf enormer Langlebigkeit und
100%-iger Sicherheit. Durch die jahrzehntelange Markter-
fahrung im Bereich der Anwendungstechnik, Forschung
und Entwicklung sowie durch modernste Erkenntnisse von

den Rohstoffmarkten schaffen wir es, diese Sicherheit zu )
= |nstitut: baua, BPR-Zulassung

Remmers Holzschutzmittel sind hochwirksam,
unbedenklich und behardlich zugelassen

= |nstitut: eph, AgBB-Schema
Keine Angst vor dicker Luft: Remmers Produktsys-

garantieren.

Um die Leistungsfahigkeit der Remmers Beschichtungs-
systeme nachhaltig zu gewahrleisten, werden diese regel-
maRig von renommierten Institutionen auf Herz und Nieren
geprift. In aufwendigen Verfahren werden dort die Wirk-
samkeit, die Langlebigkeit sowie die okologische Unbedenk-

teme sind nachweislich emissionsarm - insheson-
dere in Wohnraumen
lichkeit unter strengen Vorschriften auf die Probe gestellt. " Institute: Catas & LS
Catas-WKI-Premium-Plus-Award
Remmers Beschichtungssysteme sind extrem lang-
lebig. Sie werden unter Extrembedingungen einer
Bewitterung gemafs EN-927-3 mit teilweise doppelter

Laufzeit unterzogen

Das Ergebnis:
Mit den langlebigen Remmers Beschichtungs-
systemen sind Sie auf der sicheren Seite!



Remmers

System-Garantie

10 Jahre keine Sanierungsanstriche

RSG-Vorteile fiir den Bauelementehersteller

Die Remmers System-Garantie ist weit mehr als eine
10-jahrige Garantie auf Holzfenster und -turen, die mit
ausgewahlten Induline Systemen beschichtet wurden.

Die RSG ist ein vollstandiges Qualitatssicherungskonzept.
Mit der offiziellen Vergabe des RSG-Siegels entsteht automa-
tisch eine aktive Qualitatssicherung beim Fensterbaubetrieb
und dessen Mitarbeitern. Samtliche Produktionsablaufe
werden exakt protokolliert und dokumentiert.

Dem RSG autorisierten Fenster- & Turenhersteller wird ein
wertvolles Marketinginstrument an die Hand gegeben, mit
dem er sich als Premiumanbieter klar vom Wettbewerb
abgrenzen kann.

= Mit der RSG 10 Jahre garantiert
keine Sanierungsanstriche

= Aktive Qualitatssicherung beim Fensterbaubetrieb
und dessen Mitarbeitern

= Alle Produktionsablaufe werden exakt
dokumentiert und protokolliert

= Konsequente Schulung aller beteiligten Mitarbeiter

® Einbindung des Endverbrauchers in
die Pflege der Holzelemente

m Souverane planerische Vorarbeit durch
jahrzehntelange Erfahrung von Remmers

= Marketinginstrument zur Positionierung
als Premium-Anbieter

RSG-Vorteile fiir den Auftraggeber

Holzfenster und Turen bieten viele Vorteile. Sie sind
nachhaltig, energiesparend und astethisch, um nur einige
der positiven Eigenschaften zu benennen. Die Remmers
System-Garantie bietet dem Auftraggeber mit dem Ver-
sprechen ,10 Jahre keine Sanierungsanstriche” zusatzlich
das, was er sich am meisten winscht: Sicherheit! Ein von
Remmers zertifizierter Fachbetrieb, der die Remmers
System-Garantie an seine Kunden weitergeben kann,
unterliegt regelmaRigen Prifungen. Darliber hinaus ist
der ausflihrende Betrieb verpflichtet, sich an Werksvor-
schriften zu halten.

m Gltezeichen fur perfekte Planung
der handwerklichen Leistung

= Nachprufbare Qualitat durch exakte
Ausflihrungsprotokollierung

= Keine Folgekosten fur den Bauherren
(auBer Pflegemittel)

= System mit doppelter Sicherheit: Die Ausfiihrungs-
planung wird auf Plausibilitat Gberprift und der
Ausfuhrungsbetrieb ist verpflichtet, sich an die
vorgegebenen Werksvorschriften zu halten.

m Remmers Ubernimmt die Garantieleistung, wenn
der ausfuhrende Betrieb Insolvenz anmelden sollte.
Der Endverbraucher hat somit die standige Gewiss-
heit, dass sein Objekt mit langlebigen Holzfenstern
und -tlren ausgestattet wird.



Die vollstandigen
Garantiebedingungen
finden Sie Uber diesen
QR-Code oder unter
remmers.de/rsg-fenster
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Designkompetenz

Mit den Induline Beschichtungssystemen schiitzt Remmers Fenster und Tiren aus Holz
nicht nur dauerhaft, sondern wird zudem hochsten Design-Anspruchen in puncto Farbge-
staltung, Optik und Haptik gerecht.

Beschichtung in Wunschoptik

Mehr Brillanz, hochtransparent, geolt, lackiert oder in auffalligen Farbtonen - Induline
Premium Coatings bieten eine Vielzahl von Moglichkeiten, Fenster und Tlren nach den
eigenen optischen Vorstellungen zu beschichten.

Holz in verschiedenen Haptiken
Von betont, natdrlichem "Griff" der Holzoberflachen bis hin zu fulligen Lackoberflachen
lassen sich verschiedene Haptiken mit den Induline Beschichtungssystemen realisieren.

Moderne Trendoberfldchen in einer Kollektion

Alle Remmers Beschichtungssysteme flr Fenster und Turen werden in funf einzigartigen
Kollektionen zu einer Gesamtkollektion zusammengefasst. Fir ,Fenster und Turen aus
Nadelholz® ,Fenster und Tluren aus Laubholz” ,Holz-Alu-Fenster” ,Haustlren” sowie fur
"Natureffektlackierungen auf malhaltigen Bauteilen” liegen aktuelle und auf die jeweiligen
Bauteile abgestimmte Gestaltungsvorschlage vor — zusammengefasst in einer praktischen
Mappe. Alle Muster sind einzeln entnehmbar.

-~
remmers




Designkompetenz
INn allen Bereichen

.
Die Fenster- & Tiiren-Kollektion:
= Grofse Auswahl an modernen
Oberflachen-Designs
m Fir Fenster & Tlren auf Basis
verschiedener Holzarten
m Vielfaltige Farbtone und

Effektlackierungen
= F(inf Kollektionen in einer

praktischen Mappe

= Mit herausnehmbaren Mustern
T
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Impragnierungen

Induline Impragnierungen fur
besonders langlebige Holzfenster

Induline Impragnierungen bieten den notwendigen Schutz gegeniiber holzverfarbenden, holzzerstorenden Pilzen und
im Bedarfsfall vor Insekten- sowie Termitenbefall. Darliber hinaus schutzen sie - insbesondere wenn sie am Einzelteil
aufgebracht werden - die empfindlichsten Bereiche des Holzfensters: Die Hirnholzer und damit die Eckverbindungen

vor Feuchtigkeit. Dieser Schutz ist die Grundvoraussetzung flir ein langlebiges Holzfenster.



Kundennutzen im Detail:
m \Wasserungseffekt: der Untergrund wird abgesattigt, die
Fleckenbildung mit farbgebenden Grundierungen mini-

miert sowie der Schleifaufwand durch Aufrichtung der
Holzfasern reduziert.

m Schutz der Eckverbindungen / Hirnholzer vor Feuchtigkeit
als wichtigste Voraussetzung flr langlebige Bauelemente

m Schutz vor Schadigung durch holzzerstorende und holz-
verfarbende Pilze

m Schutz vor Schadigung durch Insekten und Termiten

® Geprufte Wirksamkeit mit praxisgerechten Aufbringmengen

Induline SW-900 Induline SW-900 IT
Wasserbasierte Impragnierung zum Wasserbasierte Impragnierung zum
Schutz vor Faulnis und Blaue Schutz vor Faulnis, Blaue, Insekten

und Termiten
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Induline SW-900

Wasserbasierte Impragnierung zum
Schutz vor Faulnis und Blaue

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz auRen ohne Erdkontakt

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile:

z.B. Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser
Nicht maRBhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,
Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Mit Schutz vor Faulnis und Blaue

Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich

Vermindert Fleckenbildung in Verbindung mit farbigen Grundierungen
Stellt die Fasern auf und ermoglicht deren Entfernung im 1. Schleifgang

Qualifizierte Fachbetriebe:

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen
Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

80 - 90 ml/m? je Arbeitsgang

Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

B

Induline
00

[=]

51 201 1201 10001
Induline SW-900 Eimer W Eimer W Fass K Container K
farblos 3776 L} L] L[] ]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline GW-360 (3201)
Induline GW-208* (3478)
Induline GW-201 (2491)
Induline ZW-400 (3900)
Induline ZW-425 (7918)




Induline SW-900 IT

Wasserbasierte Impragnierung zum Schutz
vor Faulnis, Blaue, Insekten und Termiten

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz aulRen ohne Erdkontakt

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.
Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,
Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Mit Schutz vor Faulnis, Blaue, Insekten und Termiten

Gibt Feuchteschutz, besonders auch im Hirnholzbereich

Vermindert Fleckenbildung in Verbindung mit farbigen Grundierungen
Stellt die Fasern auf und ermoglicht deren Entfernung im 1. Schleifgang

Qualifizierte Fachbetriebe:

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen
Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

100 ml/m? Holzoberflache

Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

-8

Induline
& sw-o00 1

Induline SW-900 IT

201 200 L
Eimer W Fass W

farblos 3781

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline GW-360 (3201)
Induline GW-208* (3478)
Induline GW-201 (2491)
Induline ZW-400 (3900)
Induline ZW-425 (7918)

[#8 ]
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]
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Grundierungen

Induline Grundierungen als starke Haftbrucken
fur nachfolgende Beschichtungen

Induline Grundierungen sorgen fur beste Haftvermittlung der nachfolgenden Beschichtungen mit dem Untergrund.
Das ist die Grundvoraussetzung fur langlebige Oberflachen. Dariber hinaus Ubernehmen die Induline Grundierungen
je nach Oberflachenwunsch oder Holzart weitere Aufgaben.
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Kundennutzen im Detail:
m Prozesstabil wahrend der Applikation, optimales Ab-
laufverhalten und Minimierung des Schleifaufwandes
® | asierende Induline Grundierungen: brillantes Lasur-
bild & UV-Schutz durch hochtransparente Eisenoxid-

Pigmentierungen

m Optimale Porenfllle und Benetzung bei Laubholzern
- flr besonders asthetische Oberflachen

= \Weile Induline Grundierungen:

Isolierung von Holzinhaltsstoffen

1
}

Induline

Induline GW-360 Induline GW-310 Induline GW-306 Induline GW-201 Induline GW-208
Wasserbasierte, universelle, Wasserbasierte Grundierung ~ Wasserbasierte Grundierung  Wasserbasiertes, weiles Wasserbasierte, weile
lasierende Grundierung mit und Diinnschichtlasur mit mit Schutz vor Faulnis und Grundierungskonzentrat Grundierung mit Filmkon-
Filmkonservierer Blaueschutz Blaue mit Filmkonservierer servierer



Induline GW-360

Wasserbasierte, universelle, lasierende
Grundierung mit Filmkonservierer

Holz auRen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren

Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.

Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRBhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Flr nicht maBhaltige Bauteile auch als Diinnschicht-Lasur
Nicht anwendbar im Bodenbereich

Anwendungsbereiche:

2 .
=L induline

Hervorragende (Nass-) Haftung

Gute Porenbenetzung

Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten

Gutes Ablaufverhalten auf rohem und impragniertem Holz
Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schadigung
Witterungsbestandig

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen
Bei gerbsaurehaltigen Holzern forciert trocknen

Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein
Ausgleich mit Wasser erfolgen (Sollviskositat: Auslaufzeit

ca.23 - 27 sim ISO-Cup 3 mm)

Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von

0,2 - 1,0% Entschaumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen Induline SW-900* (3776)
Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und maéglichst bald aufbrauchen

[=]

Systemprodukte Art.-Nr.

= Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und Induline LW-700 (3400)
Flutanlagen” und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten Induline DW-601 (1692)
Aqua Stopp
Verbrauch: 80 - 120 ml/m? je Arbeitsgang
Uberarbeitbar: Nach ca. 2,5 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
251 51 201 1201 1000 1

Induline GW-360 Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K
farblos 3201 L] ] " .
kiefer (RC-250) 3203 = "
teak (RC-551) 3204 ] L]
afromosia (RC-450) 3206 L] L]
wenge (RC-770) 3207 . "
hemlock (RC-150) 3275 "
eiche (RC-350) 3276 L L
nussbaum (RC-652) 3277 . .
palisander (RC-750) 3278 "
afzelia (RC-330) 3279 =
Sonderfarbtone (RC-652) 3202 = = L = =

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Induline GW-310

Wasserbasierte Grundierung und
Dunnschichtlasur mit Blaueschutz

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Vorbeugend wirksam gegen Blaue bei 197 - 216 ml/m? in mind. 2 Arbeitsgangen

Holz aulRen

Holzer ohne Erdkontakt gemaf EN 335-1, GK 2 und 3

MaRhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z.B. Fenster und Tiiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.

Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung

Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
Gutes Ablaufverhalten auf rohem Holz
Hervorragende (Nass-) Haftung

Vorbeugend wirksam gegeniiber Blauepilzen

Qualifizierte Fachbetriebe:

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

Den zweiten Arbeitsgang nach 2 - 3 Stunden vornehmen

Bei Trocknung tiber Nacht ist ein Zwischenschliff erforderlich

Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich
mit Wasser erfolgen (Sollviskositat: weil: Auslaufzeit ca. 70 s im

DIN 3 Becher, lasierend: Auslaufzeit ca. 25 s im DIN 3 Becher)

Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von

0,2 - 1,0% Entschaumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen

Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und
Flutanlagen“ und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Nach ca. 2,5 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

B | Induline

Systemprodukte

Art.-Nr.

2x 2,51 51 201 120 L 1000 1
Induline GW-310 lasierend Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K
farblos 3384 L] L] L]
Sonderfarbtone 3385 L} L] L] ] (]
Induline GW-310 deckend 2x 251 51 201 120 L 1000 |
weif (RAL 9016) 3397 ] ]
Sonderfarbtone 3398 . L] L]

Induline LW-700
Induline ZW-400

Induline DW-601
Aqua Stopp

(3400)
(3900)
(1692)
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Induline GW-306

Wasserbasierte Grundierung mit
Schutz vor Faulnis und Blaue

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz auRen ohne Erdkontakt

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.
Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRBhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,
Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten
Sehr gutes Ablaufverhalten auf rohem Holz
Gute Porenbenetzung

Hervorragende (Nass-) Haftung

Mit Schutz vor Faulnis und Blaue

Qualifizierte Fachbetriebe:
Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen
Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit

Wasser erfolgen (Sollviskositat: Farblos, Sonderfarbtone, ligninstabilisierend:

Auslaufzeit ca. 23 - 27 s im I1SO-Cup 3 mm, weif3: Auslaufzeit ca. 35 - 45 s im
ISO-Cup 3 mm)

Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 0,2 - 1,0%
Entschaumer VP 9325 (Art. 3231) empfohlen

Nach Trocknung weitere Beschichtungen vornehmen

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen
Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen“ und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten
Biozidprodukte vorsichtig verwenden

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

120 - 140 ml/m? je Arbeitsgang

Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

» .
S induline
GY

Systemprodukte

Art.-Nr.

51 201 1201 1000 1
Induline GW-306 Eimer W Eimer W Fass K Container K
farblos 3488 L] " "
farblos (ligninstabilisierend) 3476 L] L}
weify 3477 L] L] ]
Sonderfarbtone 3489 L] L] L] L]

22

Induline LW-700

Induline DW-601
Aqua Stopp

Induline ZW-400

(3400)
(1725)

(3900)



Induline GW-201

Wasserbasiertes, weilRes Grundierungs-
konzentrat mit Filmkonservierer

Holz aulRen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.
Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,
Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften: Wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfahig eingestellt
Vermindert Verfarbungen durch wasserlosliche Holzinhaltsstoffe

Gutes Ablaufverhalten auf rohem und impragniertem Holz

Gute Porenbenetzung

Hervorragende (Nass-) Haftung

Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schadigung

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Fr Applikation im Tauch- und Flutverfahren Viskositat mit Wasser

auf 35 - 40 s im ISO-Cup 3 mm einstellen

Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit
Wasser erfolgen (Sollviskositat: Auslaufzeit ca. 35 - 45 s im 1SO-Cup 3 mm)
Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von

0,2 - 1,0% Entschaumer VP 9325 (3231) empfohlen

Nach Trocknung eine Zwischenbeschichtung mit diesem Produkt

oder geeigneter Zwischenbeschichtung vornehmen

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen F

Systemprodukte Art.-Nr.

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen Induline SW-900* (3776)
Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen” und ,Hinweise zur Betriebshygiene" beachten Induline ZW-400 (3900)
Induline DW-601 (1725)
Verbrauch: 80 — 120 ml/m? je Arbeitsgang AquaStopp
Uberarbeitbar: Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
51 20l 1201

Induline GW-201 Eimer W Eimer W Eimer W
weil 2491 ] » .
Sonderfarbtone 2485 .

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Induline GW-208

Wasserbasierte, weiBe Grundierung
mit Filmkonservierer

Holz auRen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.
Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maRBhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,
Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften: Verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten

Vermindert Verfarbungen durch wasserlosliche Holzinhaltsstoffe
Gutes Ablaufverhalten auf rohem und impragniertem Holz

Gute Porenbenetzung

Hervorragende (Nass-) Haftung

Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schadigung

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Streichen, Tauchen, Fluten, Spritzen nur in geschlossenen Anlagen

Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit
Wasser erfolgen (Sollviskositat: Auslaufzeit ca. 30 - 40 s im ISO-Cup 3 mm)
Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von

0,2 - 1,0% Entschaumer VP 21490 (Art. 0366) empfohlen

Nach Trocknung eine Zwischenbeschichtung mit diesem Produkt

oder geeigneter Zwischenbeschichtung vornehmen

Angebrochene Gebinde gut verschlieen und moglichst bald aufbrauchen

r
[=]

Systemprodukte Art.-Nr.
= Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen” und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten Induline SW-900* (3776)
Verbrauch: 80 - 120 ml/m?2 je Arbeitsgang Induline ZW-502i (1633)
Induline ZW-504i (3453)
Uberarbeitbar: Nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.) Induline ZW-400 (3900)
Induline DW-601 (1727)

Aqua Stopp
Al ol ezl Induline DW-691 (3070)

Induline GW-208 Eimer W Fass K Container K

weik 3478 . . . /// \
A1 ~3

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
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/wischenbeschichtungen

Induline Zwischenbeschichtungen fur Sicherheit
und Effizienz im Beschichtungsaufbau

Industriell werden Induline Zwischenbeschichtungen im Flut- oder Dynflow-Verfahren aufgebracht und machen den
Beschichtungsprozess besonders rationell. Dariber hinaus entsteht ein optimaler Feuchteschutz fir die Holzelemente,
da die Beschichtungen jeden Bereich des zu lackierenden Holzbauteils optimal erreichen. Fiir die handwerkliche Anwen-
dung, fur Hausturen und fur Problemholzer stehen Spritzqualitaten fur besonders gute Isolierwirkung zur Verfugung.
Mittlerweile gibt es auch farblose Losungen, die gleichzeitig eine gute Isolierwirkung gewahrleisten. Diese Varianten sind
sowohl in lasierenden als auch deckenden Aufbauten einsetzbar. Eine zeitaufwendiges Umrlsten ist nicht erforderlich.



Kundennutzen im Detail:

» Hohe Effizienz und sehr guter Feuchteschutz

durch Flut- und Dynflow-Applikation

m Bestmogliche Isolierwirkung: Induline

Spritzqualitaten fur Problemholzer

® Minimierung des Umristaufwandes

durch isolierende, farblose Induline

Zwischenbeschichtungen flr deckende

und lasierende Beschichtungsaufbauten

m Optimale Porenfulle und Benetzung bei

Laubholzern: fur besonders asthetische
Oberflachen

Induline ZW-502i
Wasserbasierter, transparen-
ter Isolierfiiller fur das Flut-
und Tauchverfahren

Induline ZW-504i
Wasserbasierter, transparen-
ter Isolierflller fir das Spritz-
und Dynflow-Verfahren

Induline ZW-400
Wasserbasierter, deckender
Isolierfiiller mit herausragen-
der Isolierwirkung fir das
Spritzverfahren

Induline ZW-425
Wasserbasierter, deckender
Isolierfuller fir das Spritz-
verfahren: sehr guter Verlauf
und elegante Porenzeichnung

Induline ZW-420
Wasserbasierter Effektlack
(Metallic) fur das Spritzver-
fahren

27



Induline ZW-502i

Wasserbasierter, transparenter Isolierfuller
fur das Flut- und Tauchverfahren

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren

Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.

Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Zwischenbeschichtung fiir deckende und transparente Systeme
Flr geschitzte Konstruktionen auch als Grundbeschichtung

Anwendungsbereiche:

Sehr gutes Ablaufverhalten

Gute Fulle auf der Flache

Gute Porenbenetzung

Vermindert Verfarbungen durch wasserlosliche Holzinhaltsstoffe
Vermindert Oberflachenstorungen aufgrund

holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B. Larche)

Vermindert die Neigung zur Dunkelverfarbung

aufgrund Gerbsaurereaktion (z.B. Eiche)

Eigenschaften:

Tauchen und Fluten

Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Vertraglichkeit

und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prifen

In Ausnahmefallen kann eine wiederholte Applikation erforderlich werden
Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich
mit Wasser erfolgen (Sollviskositat: Auslaufzeit ca. 30 s im ISO-Cup 3 mm)
Fir einen besseren Verlauf unter unglinstigen Bedingungen (erhéhte

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Systemprodukte Art.-Nr.

Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit) mit bis zu 10% Wasser Induline SW-900* (3776)
verdiinnen. Verdunstungsverluste durch Wasserzusatz ausgleichen.
® Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von Induline GW-360 (3201)
0,1 - 0,2% Entschaumer VP 21490 (0368) empfohlen Induline GW-208* (3478)
= Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und Induline DW-601 (1725)
Flutanlagen“ und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten Aqua Stopp
m \Vor Schlussbeschichtung Zwischenschliff: P 220 - 240, Schleifstaub entfernen Induline LW-700 (3400)
m Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen
Induline LW-725 (3941)
Verbrauch: 80 - 100 ml/m? je Arbeitsgang Induline NW-740/05 (7920)
(entspricht: Nassfilmstarke: 80 — 100 um, Trockenschichtstarke: ca. 20 um) Induline DW-691 (3070)
Induline OW-810 (3461)

Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Uberlackierbar: nach 2 - 3 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F)

20l 1201 1000 L
Induline ZW-502i Eimer W Fass K Container K
farblos 1633 L} L] (]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Induline ZW-5041

Wasserbasierter, transparenter Isolierfuller
fur das Spritz- und Dynflow-Verfahren

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Zwischenbeschichtung fiir deckende und transparente Systeme
Flr geschutzte Konstruktionen auch als Grundbeschichtung
Nicht anwendbar auf Kaya und Merbau

Guter Verlauf

Gute Fulle auf der Flache

Gute Porenbenetzung

Vermindert Verfarbungen durch wasserlosliche Holzinhaltsstoffe
Vermindert Oberflachenstorungen aufgrund

holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B. Larche)

Vermindert die Neigung zur Dunkelverfarbung

aufgrund Gerbsaurereaktion (z.B. Eiche)

Mit UV-Blocker fir mehr Sicherheit bei Lasurfarbtonen

Airlessspritzen: Dise: 0,28 - 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar
Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Vertraglichkeit
und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prifen
In Ausnahmefallen kann eine wiederholte Applikation erforderlich werden
Laubhdlzer: Poren miissen geschlossen lackiert werden

150 - 200 ml/m?2 je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstarke: 150 — 200 pum, Trockenschichtstarke: 35 - 45 um)

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Uberlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

Induline ZW-504i

51 201 120 L
Eimer W Eimer W Fass K

farblos

Sonderfarbtone

3453 . . .
3449 . .

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline SW-900* (3776)
Induline GW-360 (3201)
Induline GW-208* (3478)
Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp

Induline LW-700 (3400)
Induline LW-725 (3941)
Induline NW-740/05 (7920)
Induline DW-691 (3070)
Induline OW-810 (3461)
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Induline ZW-400

Wasserbasierter, deckender Isolierfuller mit herausragender
Isolierwirkung fur das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren

Haftgrund flir Hart-PVC und blankes Aluminium

Nicht anwendbar auf Kaya und Merbau

Nicht anwendbar auf eloxiertem oder behandeltem Aluminium
Bei Feuchtebelastung nicht auf waagerechten

Flachen anwenden; Konstruktion muss wasserabweisend sein

Gute Fulle auf der Flache

Sehr hohe Sicherheit gegen Verfarbungen

durch wasserlosliche Holzinhaltsstoffe

Sehr hohe Sicherheit vor Oberflachenstorungen
aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B. Larche)
Schnelle Trocknung

Gute Schleifbarkeit

Sehr gute Haftung zum Untergrund

Sehr gute Deckkraft

= Airlessspritzen: Diise: 0,28 - 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
m Airmixspritzen: Diise: 0,28 - 0,33 mm

Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1-2 bar
FlieBbecherpistole: Duse:2,0 -2,5 mm
Luftdruck: 2,0 - 3,0 bar
Hart-PVC / blankes Aluminium: Oberflache mit Verdiinnung V-101 (0978)
abwaschen und mit sauberem Lappen nachreiben
Oberflache gut anschleifen mit Kunststoffvlies
(z.B. Scotch Britt, Glizi, Fibral-Handpads usw.)
Schleifstaub mit Verdiinnung getranktem Lappen griindlich entfernen
Der Lappen darf sich durch Schleifstaub nicht mehr dunkel verfarben

ca. 150 ml/m?2 je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstarke: ca. 150 um, Trockenschichtstarke: ca. 70 pm)

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten

Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
(vor Schlussbeschichtung mit Induline DW-625 ist

eine Trockenzeit von mind. 8 Stunden einzuhalten)

Induti

[=]}%

Systemprodukte

51 201 120 L 1000 |
Induline ZW-400 Eimer W Eimer W Fass K Container K
weifld 3900 ] L] n n
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* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Induline SW-900*
Induline GW-201
Induline GW-360
Induline GW-306*
Inudline DW-601




Induline ZW-425

Wasserbasierter, deckender Isolierfuller fur das Spritzverfahren:
sehr guter Verlauf und elegante Porenzeichnung

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Grund- und Zwischenbeschichtung

Nicht anwendbar auf Merbau und Framire

Guter Verlauf

Gute Fulle auf der Flache

Gute Porenbenetzung

Hohe Sicherheit gegen Verfarbungen durch

wasserlosliche Holzinhaltsstoffe

Hohe Sicherheit vor Oberflachenstorungen aufgrund
holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B. Larche)

Sehr gute Haftung zum Untergrund

Frei von ZnO.

Flexibel einfarbbar, optimal abgestimmt auf Schlussbeschichtung

Airlessspritzen: Dise: 0,28 - 0,33 mm

Spritzdruck: 70 - 90 bar
Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm

Spritzdruck: 70 - 90 bar

Luftdruck: 1 -2 bar
Durch einen Probeanstrich ist ggf. die Vertraglichkeit
und Isolierwirkung mit dem Untergrund zu prifen

150 - 200 ml/m? je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstarke: 150 — 200 pm, Trockenschichtstarke: 60 — 90 pm)

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Uberlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

Systemprodukte

Art.-Nr.

Induline ZW-425

51 201
Eimer W Eimer W

weil’ 7918 L] L]
Sonderfarbtone 7919 = =

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Induline SW-900*
Induline GW-360
Induline GW-208*

Induline DW-601
Aqua Stopp

Induline DW-625
Induline GW-306*
Induline DW-691

3776)

3201)

3478)

1725)

(1764)
(3488)
(3070)
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Induline ZW-420

Wasserbasierter Effektlack (Metallic)
fur das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Holzart Fichte / Tanne

Holzwerkstoffe

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Zwischenbeschichtung

Ausgepragter Metallic-Effekt aufgrund spezieller,
grobteiliger Aluminium-Pigmente

Unkompliziert in der Applikation

Sehr gute Ausrichtung der Aluminium-Pigmente
GleichmaBige Metallic-Oberflache
Feuchtigkeitsregulierend und haftvermittelnd

Airlessspritzen: Dise: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1-2 bar
2 Arbeitsgange erforderlich
Um Farbabweichungen zu verhindern, muss die farblose
Schlussbeschichtung (z.B. mit Induline LW-720) mit
ca. 10% dieses Produktes gemischt werden

150 ml/m? je Arbeitsgang
(entspricht: Nassfilmstarke: ca. 150 um, Trockenschichtstarke: ca. 40 um)

Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Schleif- / Uberlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

"
S indul

Induline ZW-420

51 201
Einer W Einer W

weill-aluminium (ca. RAL 9006)

Sonderfarbtone

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline SW-900* (3776)
Induline GW-306* (3488)

Induline GW-360 wenge  (3207)
Induline LW-720 (3996)
Induline LW-725 (3941)
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Schlussbeschichtungen

Induline Schlussbeschichtungen fur
lange Renovierungsintervalle

Induline Schlussbeschichtungen sind hauptverantwortlich fur die extrem langen Renovierungsintervalle unserer
Beschichtungssysteme. Der Bindemittelanteil und die Bindemittelgite entscheiden maRgeblich Gber die Lackqualitat
und damit auch tber die Langlebigkeit der kompletten Oberflache. Es kommen insbesondere selbstvernetzende Acry-
late der neuesten Generation zum Einsatz. Dadurch wird eine frihe Wasserfestigkeit und Nasshaftung gewahrleistet.



Kundennutzen im Detail:

= Rationelle Applikation: mit Dynflow-Anlagen,
Spritzrobotern und Airless-/Airmix-Spritzanlagen

= Astethische Oberflachen: Sehr guter Verlauf,
optimale Porenbenetzung und angenehme Haptik

m Frilhe Gebrauchstauglichkeit und Blockfestigkeit =
lackierte Elemente konnen nach kurzer Zeit
ausgeliefert werden

= Minimierung des Schadensrisikos bei ,Winterbauten”
und vor Wasserflecken durch frihe Wasserfestigkeit

m Dickschichtlasuren: brillantes Lasurbild und UV-Schutz
durch hochtransparente Eisenoxid-Pigmentierungen
und Mikroschaum-optimierte Formulierungen

= Deckende Schlussbeschichtungen: Unterstitzung
der Isolierwirkung gegen Holzinhaltsstoffe im

System mit absperrenden Induline Grundierungen
und Zwischenbeschichtungen
= Hohe Dauerelastizitat: fur langlebige Beschichtungen

4

Induline DW-691 Induline DW-601 Aqua Stopp Induline LW-700 Induline LW-715E

Wasserbasierte, deckende, indus- Wasserbasierte, deckende Zwischen-  Wasserbasierte, besonders langlebige,  Wasserbasierte, lasierende Zwischen-
trielle Zwischen- & Schlussbe- & Schlussbeschichtung fiir das lasierende Zwischen- & Schluss- & Schlussbeschichtung insbesondere
schichtung flir Spritz- und Spritzverfahren mit besonders beschichtung fir das Spritzverfahren  flir das elektrostatische Spritz-
Dynflow-Verfahren friher Wasserbestandigkeit verfahren
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Induline DW-6971

Wasserbasierte, deckende, industrielle Zwischen- &
Schlussbeschichtung fur Spritz- und Dynflow-Verfahren

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Vorzugsweise im Einschichtverfahren

Spritzen: Airless- und Airmix-Verfahren mit / ohne E-Statik-Unterstiitzung
Stabile Verarbeitung im Dynflow-Verfahren ohne Zugabe von Postadditiven

Anwendungsbereiche:

Hohe Prozesssicherheit bei industrieller Applikation

Gute Deckkraft

Guter Verlauf

Unterstitzende Isolierwirkung mit geeigneten

Grund- und Zwischenbeschichtungen

Gute Blockfestigkeit

Vergilbt und kreidet nicht

Geringe Verschmutzungsneigung

Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
Gute Hagelschlagbestandigkeit

Eigenschaften:

Applikation / Airlessspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm

Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 - 90 bar

Airmixspritzen: DUse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar

Systemprodukte Art.-Nr.

Lack-Recyclihg mit den Ublichgn Recy.cling-V(?rfahren moglich. Induline SW-900* (3776)
Verschnitt mit Remmers Technik Service abstimmen.
Induline GW-208* (3478)
Verbrauch: 150 - 300 ml/m2 (zzgl. Spritzverlust) Induline GW-306* (3488)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 300 um, Trockenschichtstarke: 60 - 120 um) Induline ZW-502i (1633)
Uberarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.) Induline ZW-504i (3453)
Induline GW-360 (3201)
Induline ZW-400 (3900)
) 29l o A0l L Induline ZW-425 (7918)
Induline DW-691/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K
Induline Mix & Go (1827)
weiB (RAL 9016) 3074 " " "
Sonderfarbtone 3075 L] L] L] L]
Induline DW-691/35 seidenmatt 251 51 201 1201
weilk (RAL 9016) 3070 u u u
Sonderfarbtone 3069 = L] L] L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Induline DW-601 Aqua Stopp

Wasserbasierte, deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung fur
das Spritzverfahren mit besonders fruher Wasserbestandigkeit

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ein- und Mehrschichtverfahren

Anwendungsbereiche:

Sehr gute Deckkraft

Guter Verlauf

Unterstutzende Isolierwirkung mit geeigneten

Grund- und Zwischenbeschichtungen

Erhohte Blockfestigkeit

Vergilbt und kreidet nicht

Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Sehr gute Hagelschlagbestandigkeit: Elastizitat bei niedrigen Temperaturen
Geringe Verschmutzungsneigung

Friihe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. ,Winterbauten”
Sehr geringe Neigung zu temporaren Wasserflecken

Eigenschaften:

Applikation / Airlessspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm

Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 = 90 bar

Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar

Systemprodukte Art.-Nr.
® Lack-Recycling mit den ublichen Recycling-Verfahren moglich.
Verschnitt mit Remmers Technik Service abstimmen. Induline SW-900* (3776)
Verbrauch: 150 - 300 ml/m2 (zzgl. Spritzverlust) Induline GW-201 (2497)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 300 um, Trockenschichtstarke: 60 - 120 um) Induline GW-208* (3478)
) ; ) ) Induline GW-306* (3488)
Uberarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
Induline ZW-502i (1633)
Induline ZW-504i (3453)
251 51 201 1201 1000 1 Induline ZW-425 (7918)
Induline DW-601/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K Induline LW-725 (3941)
weiB (RAL 9016) 1725 . . . Induline Mix & Go (1827)
reinweil (RAL 9010) 3914 ]
Sonderfarbtone 1692 L] L] L] L]
Induline DW-601/35 seidenmatt 251 51 201 120 L 1000 L
weilk (RAL 9016) 1728 = L u L
Induline DW-601/50 seidenglanzend 251 51 201 1201 1000 L
weiB (RAL 9016) 1727 . . .
reinweif3 (RAL 9010) 3628 "
anthrazitgrau (RAL 7016) 3913 ]
Aqua-Stopp (RAL 1013) 3627 u
Sonderfarbtone 1694 L] . L] L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



38

Indulin

Wasserbasierte,

e LW-/00

besonders langlebige, lasierende

Zwischen- & Schlussbeschichtung fur das Spritzverfahren

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ein- und Mehrschichtverfahren

Guter Verlauf

Erhohte Blockfestigkeit

Hohe UV- und Farbtonbestandigkeit

Sehr geringe Neigung zu temporaren Wasserflecken

Hohe Brillanz und Oberflachenqualitat durch Mikroschaum-Optimierung
Sehr gute Hagelschlagbestandigkeit: Elastizitat bei niedrigen Temperaturen
Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Airlessspritzen: Dise: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar

Airmixspritzen: DUse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar

150 - 275 ml/m? (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 275 um, Trockenschichtstarke: 50 - 100 pm)

Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

Systemprodukte

2x 251 51 201 1201 1000 1
Induline LW-700/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W Fass K Container K
farblos** 1680 L] . " "
farblos UV+ 1681 L
Sonderfarbtone 1689 L " L
Induline LW-700/40 seidenglanzend 2x 2,51 51 201 1201 1000 1
farblos** 3400 L] " " "
farblos UV+ 1682 L]
hemlock 3401 L
kiefer 3402 L] ] "
eiche hell 3403 . "
afrormosia 3404 . L
teak 3406 L] ] "
mahagoni 3407 L] L]
nussbaum 3408 L L
palisander 3409 L] L]
afzelia 3412 " "
hemlock UV 3415 L
maron 3433 .
Sonderfarbtone 3419 ] " " »

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
** Farbton farblos ist nicht fur direkt bewitterte AuRenbereiche (Lachen) geeignet, hier ist der Farbton farblos UV+ zu verwenden. Siehe Systembeschreibung Induline LW-700/40 farblos UV+.

Induline SW-900*
Induline GW-306*
Induline GW-360
Induline ZW-502i
Induline ZW-504i
Induline Mix & Go




Induline LW-715E

Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung
insbesondere fur das elektrostatische Spritzverfahren

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Geschltzte Konstruktionen: z.B. Holz-Alu-Fenster
Zwischen- und Schlussbeschichtung

Ein- und Mehrschichtverfahren

Spritzapplikation mit und ohne E-Statik

Flr professionelle Verarbeiter

Anwendungsbereiche:

Guter Verlauf

Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)

UV- und Farbtonbestandig

Hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination

Eigenschaften:

Applikation / Airlessspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm

Verarbeitungshinweis: Spritzdruck: 70 = 90 bar

Airmixspritzen: Duse: 0,28 - 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar

Verbrauch: 150 - 275 ml/m?2 (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 = 275 um, Trockenschichtstarke: 50 - 100 pym)

. Systemprodukte Art.-Nr.

Uberarbeitbar: Nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
Induline SW-900* (3776)
Induline GW-306* (3488)

51 201 90 L 120 L 1000 1 )

Induline LW-715E/05 tuchmatt Eimer W Eimer W Fass K Fass K Container K Induline GW-360 (3201)
Induline ZW-502i (1633)

farblos 1722 - - - Induline ZW-504i (3453)

Sonderfarbtone 1819 L] L] lnclulline Mk & o (1827)

Induline LW-715E/20 matt 51 201 90 L 120 L 1000 |

farblos 1823 L] L] L] ]

Sonderfarbtone 1824 L} L] ] ] [

Induline LW-715E/30 seidenmatt 51 201 90 | 120 L 1000 |

farblos 1798 . L]

Sonderfarbtone 1807 L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen



Brillante Lasurfarbtone

fur Nadelholzer

40

Holzart Lérche

Holzart Fichte

Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/20 sm
pinie / larche (RC-260)

Belastungsgruppe B2/I-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fiir Fassaden)** FT32323

Deckender Farbton** NCS S 3050-Y30R

Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
teak (RC-551)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
teak (RC-550)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fiir Fassaden)**  RC-550

Deckender Farbton** NCS S 4550-Y60R

Holzart Larche

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fir Fassaden)**  RC-450

Deckender Farbton** NCS S 4550-Y40R

Holzart Fichte

Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Belastungsgruppe

Induline SW-900

Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Induline LW-700/40 sdglz.

eiche hell (RC-351)
B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z.B. fiir Fassaden)** FT32326

Deckender Farbton**

®

Holzart

NCS S 4050-Y30R

Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360

kiefer (RC-250)
Zwischen- und Induline LW-700/40 sdglz.
Endbeschichtung* kiefer (RC-250)
Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fir Fassaden)**  RC-250

Deckender Farbton** NCS S 2070-Y20R

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/I-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fir Fassaden)** FT32329

Deckender Farbton** NCS S 3065-Y20R

* Fur besonders kratz- und handcremebestandige Oberflachen auf Tiren bitte anstatt Induline LW-700 / DW-601 Induline LW-725 / DW-625 verwenden!
** Es sind geringfligige, systembedingte Farbtonabweichungen moglich; es handelt sich um ca. Entsprechungen!

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
teak (RC-551)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
kiefer (RC-250)

Belastungsgruppe B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fiir Fassaden)** FT32330

Deckender Farbton** NCS S 3560-Y30R

Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Belastungsgruppe

Induline SW-900

Induline GW-360
teak (RC-551)

Induline LW-700/40 sdglz.

kirschbaum (RC-490)
B3/II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem (z.B. fiir Fassaden)** FT32331

Deckender Farbton**

NCS S 3560-Y40R



Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
nussbhaum (RC-652)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
teak (RC-550)

Belastungsgruppe B4/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fir Fassaden)** FT32327

Deckender Farbton** NCS S 6030-Y40R

Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40 sdglz.
nussbaum (RC-652)

Belastungsgruppe B4/II-E

Andere Anwendungsbereiche:
Eintopfsystem (z.B. fur Fassaden)**  RC-652

Deckender Farbton** NCS S 8010-Y70R
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Brillante Lasurfarbtone
fur Laubholzer

Holzart Meranti

Holzart

Meranti Holzart

Meranti

Holzart Meranti

Impragnierung = e

Induline GW-360
kiefer (RC-250)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/1II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-250-EG
(bei schwankender Holzoptik)
Eintopfsystem ** FT32313

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

NCS S 3560-Y30R

Deckender Farbton **

Holzart Eiche

Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Belastungsgruppe

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem **

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton**

Holzart

= Impragnierung

Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
eiche hell (RC-351)

ok

Induline GW-360
afrormosia (RC-450)

Induline LW-700/40
afrormosia (RC-450)

B6/III-E Belastungsgruppe B6/I1I-E
Andere Anwendungsbereiche:

RC-450-EG Egalisierende Grundierung RC-450-EG
(bei schwankender Holzoptik)

FT32314 Eintopfsystem ** FT32315

NCS S 5040-Y40R

Eiche Holzart

Deckender Farbton**

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

NCS S 4550-Y50R

Eiche

Impragnierung = e

Induline GW-360
teak (RC-551)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
teak (RC-550)

Belastungsgruppe B6/I1I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-551-EG
(bei schwankender Holzoptik)
Eintopfsystem ** FT32316

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 5040-Y60R

Holzart Eiche

Impragnierung =

Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
afzelia (RC-330)

Belastungsgruppe B3/1II-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32318
(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 4050-Y20R

42

Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Belastungsgruppe

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem **

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton**

= Impragnierung

Induline GW-360
teak (RC-551)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
afrormosia (RC-450)

B6/I1I-E Belastungsgruppe

FT32319 Eintopfsystem **

NCS S 4550-Y50R

Deckender Farbton**

Induline GW-360
teak (RC-551)

Induline LW-700/40
eiche hell (RC-351)

B6/11I-E

Andere Anwendungsbereiche:

FT32320

(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

NCS S 5040-Y40R

Impragnierung =

Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung*

Induline LW-700/40
afrormosia (RC-450)

Belastungsgruppe B7/11I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem ** FT32321
(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton ** NCS S 7020-Y40R

* Fur besonders kratz- und handcremebestandige Oberflachen auf Tiren bitte anstatt Induline LW-700 / DW-601 Induline LW-725 / DW-625 verwenden!
** Es sind geringfligige, systembedingte Farbtonabweichungen moglich; es handelt sich um ca. Entsprechungen!
*** Bei Meranti mit einer Rohdichte < 490 kg/m? oder > 400 kg/m? wird eine Impragnierung mit Induline SW-900 empfohlen!



Holzart Meranti

Impragnierung =
Grundierung Induline GW-360

nussbaum (RC-652)
Zwischen- und Induline LW-700/40
Endbeschichtung* nussbaum (RC-652)
Belastungsgruppe B7/11I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Egalisierende Grundierung RC-652-EG
(bei schwankender Holzoptik)

Eintopfsystem** FT32317
(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton** NCS S 7020-Y70R

Holzart Eiche

Impragnierung =

Grundierung Induline GW-360

wenge (RC-770)
Zwischen- und Induline LW-700/20
Endbeschichtung* palisander (RC-750)
Belastungsgruppe B7/11I-E

Andere Anwendungsbereiche:

Eintopfsystem** FT32322
(z.B. fiir Fassaden aus Fichte)

Deckender Farbton** NCS S 8010-Y70R
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Natureffektlackierungen

Tuchmatte Beschichtungssysteme flir Fenster
und Turen sowie Holz-Alu-Elemente

Insbesondere flr Bauelemente aus hellen Holzarten — wie z.B. Eiche, Fichte oder Larche — besteht zunehmend der Wunsch,
diese noch naturbelassenerer zu prasentieren. Ein Trend, den es schon seit einigen Jahren fir Mobel und FuBboden
gibt. Mit dem wasserbasierten Natureffektlack Induline NW-740/05 konnen Holz-Alu-Fenster, Fenster, Wintergarten und
Haustlren aus Holz veredelt werden. Elemente ohne direkte Bewitterung werden durch die farblosen Lackaufbauten
kaum angefeuert, so dass sie nahezu unlackiert aussehen. Fur die direkte Bewitterung halt Remmers den jeweiligen
Holzern nachempfundene, pigmentierte Natur-Farbtone in tuchmatter Optik bereit. Das Resultat: Ein Maximum an
naturlicher Anmutung und das Extra an UV-Schutz sowie Handcreme- und Kratzbestandigkeit.
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Kundennutzen im Detail:
m Tuchmatte Oberflache mit sehr

geringer Anfeuerung des Holzes
m Das Holz sieht wie naturbelassen aus
= Mit dem Plus an Kratzfestigkeit
und Handcremebestandigkeit
= Oberflachen neigen nicht zum Aufglanzen
m Farblos: flr geschitzte Konstruktionen
m Natur-Farbtone: auch fur die direkte

Bewitterung

Induline NW-740/05

Wasserbasierter Natureffekt-

lack mit erhohter Kratz- und

Handcremebestandigkeit
fir maRhaltige Holzbauteile
(direkte / indirekte Bewitte-

rung)
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Induline NW-740/05

Wasserbasierter Natureffektlack mit erhohter Kratz- und Handcremebe-
standigkeit fiir maBhaltige Holzbauteile (direkte / indirekte Bewitterung)

Anwendungsbereiche: Flr alle maRRhaltigen Holzbauteile aus hellen Nadel- und Laubholzern
Fenster, Haustlren und Wintergarten

Holz / Alu-Verbundkonstruktionen

Pfosten- / Riegelkonstruktionen

Natur-Farbtone fur direkte Bewitterung - Farblos

flir geschiitzte Konstruktionen

Zwischen- und Schlussbeschichtung

P :
=L linduline

Tuchmatte Oberflache mit sehr geringer Anfeuerung des Holzes:
Das Holz sieht wie naturbelassen aus

UV-Absorber reduzieren ein Nachdunkeln des Holzes

Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebestandigkeit
bei normaler Beanspruchung

Oberflachen neigen nicht zum Aufglanzen

Farblose Einstellung fir geschiitzte Konstruktionen:
Bestmoglicher Natureffekt

Natur-Farbtone fur die direkte Bewitterung: Den jeweiligen
Holzarten nachempfundene pigmentierte Varianten

fir natlrliche Anmutung bei gutem UV-Schutz

Eigenschaften:
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Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Airlessspritzen: Dlse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Airmixspritzen: DUse: 0,28 = 0,33 mm

Systemprodukte Art.-Nr.
Spritzdruck: 70 = 90 bar
e Induline SW-900** (3776)
Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m?2 je Arbeitsgang Induline GW-360 (3201)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 200 pum, Trockenschichtstarke: 40 - 55 pm) Induline GW-306** (3488)
) Induline ZW-504i (3453)
Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde _ o
Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.) Induline Perfect-Finish  (1879)
Pflege-Set fiir Tlren (2746)

Induline NW-740/05

511 201
Eimer W Eimer W

farblos

Sonderfarbtone*

* Farbtonvorschlage s. Technisches Merkblatt bzw. Kollektion
** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Farbton-Kollektion fur Natureffektlackierungen

Fir geschiitzte Konstruktionen
Beschichtungsaufbau:

= Induline GW-306 FT 38863
= Induline NW-740/05 farblos

Farbton Fichte-Natur

Fiir geschiitzte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

= Induline GW-360 farblos
= Induline ZW-504i farblos
= Induline NW-740/05 farblos

Farbton

Eiche-Natur

| — ———
Farbton Farblos Farbton Farblos Farbton Farblos
Holzart Fichte Holzart Eiche Holzart Larche

Fiir geschiitzte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

= Induline GW-360 farblos
= Induline ZW-504i farblos
= |nduline NW-740/05 farblos

Farbton Lérche-Natur

Holzart Fichte

Fir direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

= Induline SW-900

= Induline GW-360 FT 38856

= Induline ZW-504i farblos

= Induline NW-740/05 FT 38857

Holzart

Fur direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

= Induline GW-360 FT 38854
= Induline ZW-504i farblos
= Induline NW-740/05 FT 38855

Eiche

Holzart Larche

Fiir direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

= Induline SW-900

= Induline GW-360 FT 38858

= Induline ZW-504i farblos

= Induline NW-740/05 FT 38859

Farbton Betoneffekt Farbton Farblos, gekalkt Farbton weiB, tuchmatt, ringfest
Holzart Fichte Holzart Eiche Holzart Fichte

Fiir direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

= Induline SW-900

= Induline GW-201/208 weif

= Induline DW-601 weif (mit 10 % Wasser)

= V-890-Verdiinnung auf Flache spritzen
(Becherpistole, kleine Diise, geringer Druck)

= Aqua KB-004 FT 31030 / FT 31049 (nach
Trocknung aufnebeln, Uberschuss
abwischen und auf Effekt schleifen)

= Induline NW-740/05 + 4% SM-820 / L

Fiir geschiitzte Konstruktionen

Beschichtungsaufbau:

= Induline GW-360 farblos
= Induline ZW-504i farblos

= KP-840 weiB (auftragen, in die Poren
reiben und Uberschuss abnehmen)

= Induline NW-740/05 farblos

Fiir direkte Bewitterung

Beschichtungsaufbau:

= Induline SW-900
= Induline GW-201/208 weil
= Induline ZW-400 weif}
= Induline DW-601/20 weiB
= Induline NW-740/05 farblos
(mit 10% Induline DW-601/20 weiR)

Die hier dargestellten Farbaufbauten stellen lediglich eine kleine Auswahl der vielfdltigen Moglichkeiten aus der Remmers Gesamtkollektion Fenster und Tiiren dar.
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/wischen- & Schlussbeschichtungen
speziell fur Holz /Alu-Fenster

Beschichtungen fuir Holz-Alu-Fenster in Mobel-Optik und -Haptik

Die Kombination aus Holz und Aluminium macht jedes Fenster zum Highlight. Wahrend im Innenbereich der Werkstoff
Holz fur Wohnkomfort und Wohlbefinden sorgt, sind Holz-Alu-Fenster von aufRen optimal gegen Witterungseinflisse
geschitzt und das praktisch wartungsfrei. Ohne den direkten Witterungseinfluss lassen sich Oberflachen mit hochtrans-
parenter Optik und der haptischen Anmutung von edlen Wohnmobeln erzielen. Klassische ,Fensterholzer” wie Fichte,
Larche und Eiche werden auf diese Weise gleichermallen modern und zeitlos in Szene gesetzt. Ob lackiert oder in
geolter Optik: Eine besonders natilirliche Holzoptik und -haptik ist somit jederzeit gewahrleistet.
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TIIIIT 44 : : el ' Kundennutzen im Detail:
AR EER T = Lackierte Oberfldchen in Mébellack-
AR ETETY AR R T t e qualitat in verschiedenen Glanzgraden
'y T ' : . _ ® Mit hochtransparenten UV-Absorbern
f e . . . ’ gegen Nachdunkeln heller Holzer
e fan R m Geolte Optik und Haptik fur die Applika-
000.... . p
fes ' ' s 3 _ ‘ tion im Tauch-, Flut- oder Spritzverfahren
T . . m Tuchmatte Natureffektlackierung: die

Bauteile sehen nahezu unbehandelt aus
m Keine Angst vor dicker Luft: ausgewahlte
Systeme haben eine Emissionsprifung
nach dem AgBB-Schema erfolgreich

durchlaufen

““! .L’

Induline OW-800 Induline OW-810 Induline LW-720

Wasserbasierte Zwischen- & Schluss- ~ Wasserbasierte Zwischen- & Schluss- ~ Wasserbasierte Lasur fir Holz-Alu
beschichtung fiir eine gedlte Optik beschichtung fiir eine gedlte Optik Beschichtungen, wassrig, zur
von mafhaltigen Bauteilen zum von maRhaltigen Bauteilen zum Zwischen- & Schlussbeschichtung
Tauchen und Fluten Spritzen und Streichen
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Induline OW-800

Wasserbasierte Zwischen- & Schlussbeschichtung fiir eine geolte
Optik von maBhaltigen Bauteilen zum Tauchen und Fluten

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Geschutzte Konstruktionen: z.B. Holz-Alu-Fenster
Zwischen- und Schlussbeschichtung

Besonders geeignet fiir Nadelholzer

Nicht firr direkt bewitterte AuRenflachen

an maRhaltigen Holzbauteilen geeignet

Farblos ist nicht fur direkt bewitterte AulRenflachen geeignet
Geolte Fenster- und AuBentiiren entsprechen nicht den
Normen zur Beschichtung von maRhaltigen Holzbauteilen

Indul

Biozidfrei

Schnelltrocknend

Geolt wirkende, natirlich, matte Oberflache
Angenehme Haptik

Keine Neigung zur Selbstentziindung,

wie bei oxidativ trocknenden Produkten

Tauchen und Fluten

Durch Probeanstrich Vertraglichkeit und

Farbwirkung mit dem Untergrund priifen

Bei einem Anstieg der Viskositat durch Verdunstung muss ein Ausgleich mit
Wasser erfolgen (Sollviskositat: Auslaufzeit ca. 24 - 28 s im 1SO-Cup 3 mm)
Fur einen besseren Verlauf unter unglinstigen Bedingungen (erhohte Induline SW-900* (3776)
Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit) mit bis zu 10% Wasser

verdlinnen. Verdunstungsverluste durch Wasserzusatz ausgleichen.

Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz

von 0,2 - 1,0% Entschaumer VP 9325 (3231) empfohlen

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und méglichst bald aufbrauchen
Merkblatter zur ,Pflege & Wartung von Tauchbecken und

Flutanlagen” und ,Hinweise zur Betriebshygiene” beachten

Systemprodukte Art.-Nr.

80 - 100 ml/m? je Arbeitsgang
(entspricht Trockenschichtstarke: ca. 20 um)

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Uberlackierbar: nach 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F)

20l 1201
Induline OW-800 Eimer W Fass K
farblos 3463 n
Sonderfarbtone 3464 [} u
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* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Induline OW-810

Wasserbasierte Zwischen- & Schlussbeschichtung fiir eine geolte
Optik von maBhaltigen Bauteilen zum Spritzen und Streichen

Holz innen und auBen

Nadel- und Laubholzer

MafBhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Geschltzte Konstruktionen: z.B. Holz-Alu-Fenster
Zwischen- und Schlussbeschichtung

Besonders geeignet fiir Nadelholzer

Nicht fiir direkt bewitterte Auenflachen

an maRhaltigen Holzbauteilen geeignet

Farblos ist nicht fur direkt bewitterte AufRenflachen geeignet
Geolte Fenster- und AuBentiiren entsprechen nicht den
Normen zur Beschichtung von malShaltigen Holzbauteilen

Anwendungsbereiche:

Biozidfrei

Schnelltrocknend

Geolt wirkende, natiirlich, matte Oberflache
Angenehme Haptik

Keine Neigung zur Selbstentziindung,

wie bei oxidativ trocknenden Produkten

Eigenschaften:

Streichen, Spritzen
Streichen: Acrylpinsel

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

m Airlessspritzen: Diise: 0,28 - 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
= Airmixspritzen: Diise: 0,28 - 0,33 mm

Spritzdruck: 70 = 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar
= FlieRbecherpistole: Dise: 1,8 = 2,0 mm
Luftdruck: 2,5 - 3,5 bar
® Bej Bedarf mit max. 5% Wasser verdiinnen

Verbrauch: 125 - 150 ml/m?2 je Arbeitsgang
(entspricht Trockenschichtstarke: ca. 35 - 45 pm)

Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

Induline

51 201 120 L
Induline OW-810 Eimer W Eimer W Fass K
farblos 3462 L L] L]
Sonderfarbtone 3461 L] L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline SW-900* (3776)
Induline GW-360 (3201)
Induline GW-306* (3488)
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Induline LW-720

Wasserbasierte Lasur fur Holz-Alu-Beschichtungen,
wassrig, zur Zwischen- und Schlussbeschichtung

Anwendungsbereiche: Holz / Alu-Verbundkonstruktionen

bei konventionellen Holzfenstern

Eigenschaften:

MaRhaltige Holzbauteile aus Nadel- und Laubhdlzern
Grau- und weiRlasierende Systeme auf Fichte

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Verhindert die Anfeuerung/ Vergilbung des Holzuntergrundes
Mit hochtransparenten UV-Absorbern
Wasserbasiert fur die Spritzapplikation und Serienfertigung
Angenehme Haptik: Die Oberflachen ,fassen”

sich wie hochwertig lackierte Mobel an

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Airlessspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm

Spritzdruck: 70 = 90 bar

Luftdruck: 1 -2 bar

Verbrauch: ca. 125 - 225 ml/m?2 je Arbeitsgang (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstarke: 125 — 225 um, Trockenschichtstarke: 40 - 80 pm)

Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten

Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

[=]

Systemprodukte

Art.-Nr.

51 201 1201
Induline LW-720/40 seidenglanzend Eimer W Eimer W Fass K
farblos 3996 = =
Sonderfarbtone 3989 L]
Induline LW-720/10 matt 51 201 1201
farblos 3997 L] L] L]
Sonderfarbtone 3986 = = L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Induline SW-900*
Induline GW-360
Induline GW-306*
Induline ZW-420
Induline ZW-504i

(3776)
(3201)
(3488)
(3902)
(3453)
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Gestaltungsvorschlage
fur Holz /Alu-Fenster

54

Holzart Eiche

Holzart Fichte

Holzart Larche

Holzart Lérche

Induline GW-360
farblos

Grundierung

Induline ZW-504i
farblos

Grundierung

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfléche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende =
Beize

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmabel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmobel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
wassergrau (FT20924)

Grundierung

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberflache fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize wassergrau (FT20924)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmobel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmébel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Grundierung =

2Zwischen- und Induline OW-800/810
Endbeschichtung farblos

Oberflache fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende =
Beize

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmébel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmébel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Eiche

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
palisander (RC-750)

Grundierung

Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfldche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize palisander (RC-750)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmabel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmébel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Fichte

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
weiB-lasierend (FT31993)

Grundierung

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung  weiR-lasierend (FT31994)

Oberfldche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize weifR-lasierend (FT31799)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmébel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmobel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua SL-415/10
Schichtlack

Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
birke (FT19256)

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Grundierung

Oberfldche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize birke (FT19256)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmobel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmabel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua SL-415/10
Schichtlack

Impréagnierung =

Grundierung Induline GW-360

(FT31996)

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Oberfléche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende  Aqua KB-004 Kompakt-Beize
Beize (FT31996)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmébel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmabel / Innenttiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Impragnierung Induline SW-900

Grundierung -

Zwischen- und Induline LW-720/10
Endbeschichtung farblos

Oberfldche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende =
Beize

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua TL-412/10
Treppenlack

» Kiichen- und Badmébel, Tischplatten

Zwischen- und
Endbeschichtung

Aqua 2DS-450/10
2K-Diamantsiegel

» Wohnmobel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack



Holzart Lérche

Impragnierung Induline SW-900
Grundierung Induline GW-360

pinie / larche (FT31995)
Zwischen- und Induline OW-810
Endbeschichtung farblos

Oberfléache fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende Aqua PB-006 Positiv-Beize
Beize pinie / lrche (FT31995)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und Aqua TL-412/10
Endbeschichtung Treppenlack

» Kiichen- und Badmabel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

» Wohnmobel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/10
Endbeschichtung Schichtlack

Holzart Eiche

Impragnierung =

Grundierung Induline GW-360

kirschbaum (RC-560)
Zwischen- und Induline LW-720/40
Endbeschichtung farblos

Oberfldche fiir Mobel und Innenausbau:

farbgebende  Aqua KB-004 Kompakt-Beize
Beize kirschbaum (RC-560)

» Treppen und Fensterbanke

Zwischen- und Aqua TL-412/30
Endbeschichtung Treppenlack

» Kiichen- und Badmabel, Tischplatten

Zwischen- und Aqua 2DS-450/10
Endbeschichtung 2K-Diamantsiegel

» Wohnmobel / Innentiiren und -ausbau

Zwischen- und Aqua SL-415/30
Endbeschichtung Schichtlack
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Schlussbeschichtungen
speziell fur Hausturen

Induline 1K-Haustlrenlacke als Beschichtungssysteme fiir die Visitenkarte des Hauses

Die Haustur aus Holz ist als Visitenkarte des Hauses das wichtigste architektonische Gestaltungselement fiir die Optik
der Fassade. Die Oberflache ist allerdings besonders den alltaglichen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt.
Die hochwertigen 1K-Schlussbeschichtungen von Remmers setzen hierbei vollig neue MaRstabe und Ubertreffen sowohl
die Bestandigkeiten von herkdmmlichen Fensterbeschichtungssystemen - welche bislang auch flr die Gestaltung der
Haustur verwendet wurden - als auch zum Teil die von spezialisierten 2K-Lacksystemen.



Kundennutzen im Detail:

m Unkompliziert und wirtschaftlich, weil
einkomponentig: keine Mischfehler, Topf-
zeit und Lackreste wie bei 2K-Produkten

» Mit dem Plus an Handcremebestandigkeit

und Kratzfestigkeit: flir besonders
robuste Alltagstauglichkeit

m Perfekt kombinierbar: optimal
abgestimmt auf die Fenster des
Objektes und voll im Trend

= Toller Verlauf fur sehr
asthetische Oberflachen

[

=

2L | Induline
o .

Induline DW-625 Induline LW-725

Wasserbasierte, deckende Zwischen- Wasserbasierte, lasierende Zwischen-
& Schlussbeschichtung fiir Haus- & Schlussbeschichtung fiir Haus-
tlren mit erhohter Kratz- und tlren mit erhohter Kratz- und
Handcremebestandigkeit Handcremebestandigkeit
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Induline DW-625

Wasserbasierte, deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung
fur Hausturen mit erhohter Kratz- und Handcremebestandigkeit

Holz innen und aulen

MaRhaltige Holzbauteile: Haustliren

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Durch Zugabe von SM-820 konnen Strukturlacke hergestellt werden
Nicht fir Holzfenster geeignet

Anwendungsbereiche:

Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
Exzellenter Verlauf

Vergilbungs- und kreidungsarm

Witterungsbestandig

Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebestandigkeit
bei normaler Beanspruchung

Eigenschaften:

Flr die Vorbehandlung wird vorzugsweise Induline ZW-425 empfohlen
Airlessspritzen: Dlse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
Airmixspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar
Die besten Spritzergebnisse sind mit 0,28 mm-Diise
und einem Spritzdruck von 90 bar zu erzielen
In Abhangigkeit vom gewahlten Farbton kann die Viskositat
des Produktes spiirbar schwanken. Diese Schwankungen
sind pigmentabhangig und haben in der Regel nur
geringe Auswirkungen auf das Stellvermogen Induline SW-900*
Fur die Verwendung als Strukturlack (Herstellung und
Verarbeitung) bitte Technisches Merkblatt beachten

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Systemprodukte Art.-Nr.

(
Induline GW-201 (2491
(

Induline GW-208*
Verbrauch: 150 - 200 ml/m?2 (zzgl. Spritzverlust) Induline ZW-425
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 200 pm, Trockenschichtstarke: 55 - 70 pm)

)

)

)

(7918)

SM-820-Strukturmittel  (1942)
)

)

)

)

Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde Induline GW-306* (3488
Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.) Induline GW-360 (3201
Induline ZW-504i (3453
2,51 51 201 Induline Perfect-Finish (1879
Induline DW-625/20 matt Eimer W Eimer W Eimer W
weil (RAL 9016) 1764 u u
Sonderfarbtone 1765 L] L] L]
Induline DW-625/50 seidenglanzend 251 51 201
weil’ (RAL 9016) 1766 u L
Sonderfarbtone 1767 L] L] L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Indulin

e LW-/25

Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung
fur Hausturen mit erhohter Kratz- und Handcremebestandigkeit

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und aulen

Nadel- und Laubholzer

Mafhaltige Holzbauteile: Haustliren

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Uberzugslack fiir hochpigmentierte Decklacke zum Schutz vor Pigmentabrieb
Uberzugslack fiir Induline ZW-420 (3902)

Nicht fiir Holzfenster geeignet

Unkompliziert und wirtschaftlich, weil einkomponentig
Exzellenter Verlauf

Hohe UV- und Farbtonbestandigkeit

Witterungsbestandig

Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebestandigkeit

bei normaler Beanspruchung

Oberflachen neigen nicht zum Aufglanzen

Bestandig und langlebig durch spezielles Polyurethan-Bindemittel
Sehr geringe Neigung zu temporaren Wasserflecken

Kompatibel mit dem Induline Beschichtungssystem

Airlessspritzen: Duse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 = 90 bar
Airmixspritzen: DUse: 0,28 - 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar
Induline LW-725 farblos ist auch als Uberzugslack auf Induline
DW-601, Induline LW-700 & Induline ZW-420 geeignet
Um Farbabweichungen zu verhindern muss Induline LW-725 farblos
mit ca. 10% dieser Beschichtungen gemischt werden
Farbton farblos ist nicht alleine flr direkt bewitterte AulRenflachen geeignet

150 = 200 ml/m2 (zzgl. Spritzverlust)
(entspricht Nassfilmstarke: 150 — 200 um, Trockenschichtstarke: 55 - 70 pm)

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 4 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

51 20l
Induline LW-725/40 seidengldanzend Eimer W Eimer W
farblos 3943 L] L]
Sonderfarbtone 3944 L] L]
Induline LW-725/20 matt 51 201
farblos 3941 L] ]
Sonderfarbtone 3942 = =
Induline LW-725/80 glanzend 51 201
farblos 3948 = =

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline SW-900* (3776)
Induline GW-343 (3280)
Induline GW-360 (3201)
Induline ZW-504i (3453)
Induline DW-601 (1725)
Agua-Stopp

Induline GW-306* (3488)
Induline ZW-420 (3902)
Induline Perfect-Finish ~ (1879)
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Zeitgemalde Farbtone fur Hausturen

Farbton

Pure White RAL 9010

Farbton Light Oak

Farbton

Maple

Farbton Nature

Holzart
Impragnierung
Grundierung

Zwischen-
beschichtung

End-
beschichtung

Farbton

Fichte
Induline SW-900
Induline GW-201
Induline ZW-400

Induline DW-625/20
RAL 9010

Nature

Holzart Fichte
Impragnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360

FT 15532
Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28567
Sonstiges nur fiir Fichte

Farbton Honey

Holzart
Impragnierung
Grundierung
Zwischen- und

Endbeschichtung

Sonstiges

Farbton

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 15532

Induline LW-725/20
FT 28446

nur fiir Fichte

Scandinavian Grey

Holzart Eiche

Induline GW-360
FT 38854

Grundierung

Induline ZW-504i farblos
Induline NW-740/05
FT 38855

Zwischen- und
Endbeschichtung

Sonstiges Besondere Bedingungen!

Farbton Milano Grey

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 38856

Induline ZW-504i farblos

Induline NW-740/05
FT 38857

Nutshell

Holzart Fichte
Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Grundierung

Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 16515

Farbton

ium RAL 9006

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 28276

Induline LW-725/20
FT 28442

Grey Aluminium RAL 9007

Holzart Fichte
Impragnierung Induline SW-900

Grundierung Induline GW-360

FT 28278
2Zwischen- und Induline LW-725/20
Endbeschichtung FT 28443
Sonstiges nur fir Fichte

Farbton Signal Grey RAL 7004

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung
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Eiche ,Rough Cut"
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 28453

Induline LW-725/20
FT 28449

Holzart Fichte
Impréagnierung Induline SW-900

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Grundierung

Zwischen- Induline ZW-420
beschichtung RAL 9006
End- Induline LW-725/20
beschichtung farblos

bitte 10% ZW-420 zum
LW-725/20 zugeben!

Sonstiges

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen-
beschichtung

End-
beschichtung

Sonstiges

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
wenge (RC-770)
Induline ZW-420
RAL 9007

Induline LW-725/20
farblos

bitte 10% ZW-420 zum
LW-725/20 zugeben!

Holzart Fichte
Impragnierung Induline SW-900

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Grundierung

Induline DW-625/20
RAL 7004

Zwischen- und
Endbeschichtung



Farbton

Italian Teak

Farbton

Cherry

Farbton

Rio Palisander

Farbton

Toscana Grey

Holzart

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Eiche ,Rough Cut"

Induline GW-360
afzelia (RC-330)

Induline LW-725/20
FT 28447

Nutshell

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Larche
Induline SW-900

Induline GW-360
teak (RC-551)

Induline LW-725/40
FT 15819

Walnut

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Ldrche
Induline SW-900

Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Induline LW-725/40
FT 17223

Modern Wenge

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Sonstiges

Farbton

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 28444

Induline LW-725/20
FT 28445

nur flir Fichte

Walnut

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Larche
Induline SW-900

Induline GW-360
FT 28453

Induline LW-725/20
FT 28449

Dark Oak

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Larche
Induline SW-900

Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Induline LW-725/20
FT 28450

Nordic Grey

Holzart

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Eiche

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Induline LW-725/20
nussbaum (RC-652)

Ruby Red RAL 3003

Holzart

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Farbton

Eiche

Induline GW-360
nussbaum (RC-652)

Induline LW-725/20
FT 28450

Grey brown RAL 8019

Holzart

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Eiche ,Rough Cut"

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Induline LW-725/20
FT 28452

Holzart

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Eiche

Induline GW-360
FT 20928

Induline LW-725/20
FT 28570

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Induline DW-625/20
RAL 3003

Holzart
Impragnierung

Grundierung

Zwischen- und
Endbeschichtung

Fichte
Induline SW-900

Induline GW-360
wenge (RC-770)

Induline DW-625/20
RAL 8019
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Erganzungsprodukte

Professionelle Erganzungsprodukte
fur Sicherheit im System

Erst durch eine perfekte Abstimmung aller Systemkomponenten entsteht groRtmaogliche Sicherheit. Remmers Uberlasst hier
nichts dem Zufall und bietet beispielsweise als einziger Hersteller von Beschichtungssystemen fir maBhaltige Bauteile ein
darauf abgestimmten Silikon-Dichtstoff aus eigener Fertigung.



Kundennutzen im Detail:

= |m System mit den Induline Beschichtungs-
systemen entwickelt, abgepruft und bewahrt

m Zusatzlicher Feuchteschutz fur die empfindlichen
Bereiche des Holzfensters: die Eckverbindungen

Induline SW-910
Hirnholzschutz auf Wasserbasis

Induline Schnellspachtel
1K-Spachtel auf Dispersionsbasis,
l6semittelfrei

I
I
=
E

Induline AF-920
Premium-Acrylfiller fir die
Konstruktion von Holzfenstern

I
g il
i

Multisil
Universeller, alkoxyvernetzender
Silicondichtstof

Induline V-Fugenschutz
Elastischer Feuchteschutz fur
Brustungsfugen von Holzfenstern
und -turen

Aqua RK-898
Wasserverdiinnbares Reinigungs-
konzentrat zur Entfernung von
Lackriickstanden

Induline 2K-Spachtel
2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis
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Induline SW-910

Hirnholzschutz auf Wasserbasis

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und aulen

MafRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B.

Klappladen, Profilbretter, Gartenhauser

Nicht maBhaltige Holzbauteile: z.B. Zaune,

Fachwerk, Carports, Holzverschalungen

Nadel- und Laubholzer

Feuchteschutz fiir Schnitt- und Hirnholzflachen
Vollfldchiger Feuchteschutz fiir Haustirfiillungen aus MDF-Exterior / Tricoya
Vollflachige Absperrung schadstoffbelasteter Holzer im
Innenbereich und im System mit PU-Holzverfestigung

Filmbildend

Wasserabweisend

Elastisch

Diffusionshemmend

Wirksame Begrenzung feuchtebedingter
Volumenzunahme der behandelten Holzer
Uberarbeitbar mit handelsiiblichen Anstrichsystemen

Streichen, Rollen, Spritzen
Streichen: Acrylpinsel
Rollen: Mikrofaser-Farbwalze
Airlessspritzen: Dise: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Airmixspritzen: DUse: 0,28 = 0,33 mm
Spritzdruck: 70 - 90 bar
Luftdruck: 1 -2 bar
Vor der Anwendung:
Ggf. nicht resistente Holzer mit einem Holzschutzmittel* impragnieren
Insbesondere bei Lasuroberflachen farbgebend grundieren
Nach der Grundierung einen leichten Zwischenschliff vornehmen

ca. 100 ml/m? je nach Saugfahigkeit des Untergrundes

Nach ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

6x 0,51 251 201
Induline SW-910 Dose K Eimer W Eimer W
3777 L] [} n




Induline AF-920

Premium-Acrylfiller fir die Konstruktion von Holzfenstern

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Elastisches VerschlieBen von schmalen Riss-,
Schnitt- und Gehrungsfugen im Holzfensterbau

Sehr hoher Festkorperanteil: schwundarm

und frithbestandig gegen Trockenrisse

Anstrichvertraglich: nach kurzer Trockenzeit (ca. 30 Min. bei 2 x2 mm-Fuge)
mit den Ublichen wasserbasierten Lack- und Lasursystemen beschichtbar
WeiR-gelbe Paste trocknet zu einem elastischen transparenten Film

auf. Im trockenen Zustand leicht klebrig: guter Haftuntergrund fur
nachfolgende Beschichtungen und sehr gute Flankenhaftung

Induline AF-920 wird vorzugsweise auf der Grundierung

oder Zwischenbeschichtung verwendet

Dusenspitze ggfs. schrag abschneiden, so dass eine

Offnung fiir wunschgemaRe Dosierung entsteht

Spitze auf die offene Fuge setzen und mit

leichtem Druck und Uberschuss aufbringen

Material mit dem Finger (durch Handschuh geschlitzt) sauber abglatten
Nach ausreichender Trocknung die nachfolgende Beschichtung aufbringen
Nicht einsetzbar in Anschluss- oder Dehnfugen

Produkt wird fiir Kontakt mit Losemittelbeschichtungen nicht empfohlen

ca. 5 ml/lfm. bei 2 x 2 mm Fugenquerschnitt

Induline LW-700 / DW-601: ca. 30 Minuten (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
Induline LW-725/ DW-625: ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
Schleif- / Uberlackierbar: nach ca. 2 Stunden (Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

& 1)

i "
i
(S

Induline AF-920

12x 310 ml
Kartusche K

transparent

7732 L

Systemprodukte Art.-Nr.
Dichtstoffpistole (470701)
Fensterfix- (439401)
Abstrichspachtel
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Induline V-Fugenschutz

Elastischer Feuchteschutz fur Brustungsfugen von Holzfenstern und -turen

~

Anwendungsbereiche: MaRhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Tlren

Unterstitzung des Feuchteschutzes im Hirnholzbereich
Schutz der Bristungsfuge
Leichte Verarbeitung
Erhalt der V-Fugenoptik
—_—

Eigenschaften:

Doppelter Feuchteschutz: Versiegelung und Penetration in den Untergrund
Mit allen wasserbasierten Induline Beschichtungsprodukten vertraglich

Applikation / Dusenspitze ggfs. schrag abschneiden, so dass eine

Verarbeitungshinweis: Offnung fiir wunschgemaRe Dosierung entsteht

Spitze auf die offene Fuge setzen und mit

leichtem Druck und Uberschuss aufbringen

Material mit dem Finger (durch Handschuh geschiitzt) sauber abglatten
Nach ausreichender Trocknung die nachfolgende Beschichtung aufbringen

Verbrauch: ca. 10 ml/lfm bei 2 mm V-Fugen

Uberarbeitbar: ca. 1 Stunde je nach Auftragsmenge (Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)
15x 250 ml

Induline V-Fugenschutz Flasche K

farblos 3495 L]



Induline 2K-Spachtel

2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis

Flr Holz im Innen- und AuBenbereich

Fenster, Tliren, Mobel usw.

Weitere Untergriinde: Stahlblech, Eisen- und Aluguss sowie Spanplatten
Zum Ausgleichen tieferer Unebenheiten

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften: Reduzierter Styrolgehalt
Leicht ziehbar

Gut fullend

Leicht schleifbar

Geringer Volumenschwund

Applikation / Gew(inschte Menge Spachtel mit ca. 2% Harterpaste grindlich

Verarbeitungshinweis: vermischen und dann innerhalb von 4 - 5 Minuten verarbeitet
Uberarbeitbar: ca. 15 - 20 Minuten (Praxiswerte bei 23°C und 60% r.F.)
6x 500 g
Induline 2K-Spachtel Dose W
fichte 3261 L]

Induline Schnellspachte

1K-Spachtel auf Dispersionsbasis

Anwendungsbereiche: Reparaturarbeiten
Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz,
Holzwerkstoffen und mineralischen Untergriinden

Zum Ausfullen von porigen Untergriinden und Fehlstellen

Eigenschaften: Schnell trocknend bei geringem Schwund
Gut schleifbar
Gute Fullkraft

Losemittelfrei und umweltgerecht

Japanspachtel aus Hartplastik oder Edelstahl
GroRere Hohlraume sind nach ca. 3 Stunden
Trockenzeit noch einmal nachzufullen

= Maximale Schichtdicke pro Arbeitsgang ca. 3 mm

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Uberarbeitbar: ca. 3 Stunden (Praxiswerte bei 23°C und 60% r.F.)
12x 400 g
Induline 2K-Spachtel Tube K

wei 3260 L
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MultiSil

Universeller, alkoxyvernetzender Silicondichtstoff

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Verglasungsarbeiten — insbesondere im Holzfensterbau
Dehnungs- und Anschlussfugen im Bau- und Sanitarbereich
Abdichtungen im Dachbereich

Blech- und Metallbau

Innenausbau, Parkett usw.

Spiegel- und Plexiglasmontage

Nicht anwenden auf Naturstein (z.B. Marmor)

und fiir Aquarien und Unterwasserfugen

Abriebfest und schlierenfrei

Anstrichvertraglich nach DIN 52452, Teil 4

Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schadigung

Extrem haftstark

Benotigt auf vielen Untergriinden keine Haftgrundierung

Vielféltig, extern zertifiziert (Zertifikate auf www.remmers.de abrufbar)

Bei Bedarf bzw. je nach Untergrund Silicon

Primer P als Haftgrundierung verwenden

Spitze entsprechend der Fugenbreite schrag
abschneiden und Fuge ausspritzen

Mit gentigendem Druck auf die Fugenflanken aufbringen,
dann mit angefeuchtetem Spachtel abglatten

ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm? Fugenquerschnitt

Hautbildung: ca. 8 Minuten (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)
Durchhartung: ca. 2 mm / Tag (Praxiswerte bei 23°C und 50% r.F.)

[=]
=
[=]

12x 310 ml 20x 400 ml 12x 600 ml
MultiSil Kartusche Alu-Puppe Alu-Puppe
fenstergrau 7378 L] L]
zementgrau 7379 =
transparent 7380 L] . L]
weify 7381 L] . L]
mittelbraun 7382 L] L]
braun 7385 L]
dunkelbraun 7386 L] L]
schwarz 7387 L L]
manhattan 7388 L] L]
dunkelgrau 7390 L] L]
lichtgrau / silbergrau 7391 L] L]
mittelgrau 7392 L] L]
oregon 7395 L] L]
beigegrau (RAL 7006) 7401 L[]
tannengriin (RAL 6009) 7402 .
moosgriin (RAL 6005) 7403 ]
Sonderfarbtone 1765 L]

Systemprodukte Art.-Nr.
Silicon Primer P (7270)
Glattmittel (7725)
Induline

Fensterbeschichtungs-System

Fugenmassen — mineralisch



Aqua RK-898

Wasserverdunnbares Reinigungskonzentrat
zur Entfernung von Lackruckstanden

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Reinigung von Spritzgeraten, FlieBbecherpistolen,
Spritzkabinen, Hangebahnen usw.
Als Bandreiniger in den Waschern von Spritzautomaten

Konzentrat: Sehr ergiebig

Entfernt mihelos frische Lackverschmutzungen
wasserbasierter Beschichtungssysteme

Wenig aggressiv gegeniiber eloxierten Bauteilen:
Greift die Oberflache von FlieBbecherpistolen nicht an

Zur Herstellung der Reinigungslosung mit Leitungswasser mischen

Langere Einwirkzeiten (z.B. Ubers Wochenende) des Reinigungsmittels
fiihren zu Beschadigungen und Verfarbungen an Lackierpistolen
Reinigungsmittelreste sind restlos durch Spulung zu entfernen und

die Lackierpistolen sind besonders im Bereich des Luftdisengewindes

bei abgeschraubter Luftdiise trocken zu blasen

Losemittel haben eine hautentfettende Wirkung: Bei langerem Hautkontakt
konnen starke Hautreizungen entstehen. Die betroffene Haut daher nach
der Reinigung grundlich ruckfetten. Fir eine gute Be- und Entliftung am
Lager- und Anwendungsort sorgen.

Je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad betragt die Losungskonzentration:
10% bei normaler Verschmutzung

20 % bei starker Verschmutzung

Unverdinnt bei hartnackigen Verschmutzungen

Aqua RK-898

51 301
Kanister K Kanister K

3868
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Produkte fur die Montage,
Pflege und Renovierung

Optimale Montage sowie perfekte Pflege und Renovierung

Beim Transport und beim Einbau auf der Baustelle lassen sich kleine Beschadigungen an der Lackoberflache nicht immer
vermeiden. Mit Induline Mix & Go bietet Remmers ein einfach zu handhabendes Instrument an, um aus der Erstausrus-
terqualitat des Beschichtungsmaterials einen darauf abgestimmten Reparaturlack herzustellen. Induline Beschichtungs-
systeme halten sehr lange der Bewitterung Stand, jedoch tut auch ihnen von Zeit zu Zeit etwas Pflege gut, dies ist z.B.
beim Auto nicht anders. Mit den Induline Pflegesets fir Fenster & Turen kann mit wenig Aufwand die Lebensdauer der
Oberflache deutlich verlangert werden. Nach vielen Jahren kommt dann trotzdem der Zeitpunkt und ein Renovierungs-
anstrich ist erforderlich. Mit den hinsichtlich Glanzgrad und Farbton perfekt abgestimmten Streich- und Rollqualitaten
von Remmers sehen die Oberflachen danach wieder wie am ersten Tag aus.



Kundennutzen im Detail:
= Flexible Herstellung von Reparaturlacken

im passenden Glanzgrad & Farbton mit
Induline Mix & Go

m | angere Lebensdauer der Oberflachen
durch Einsatz der Induline Pflegesets

® Renovierungsanstriche in
Erstausrusterqualitat

v
Induline Mix & Go Induline Perfect-Finish Pflege-Set fiir Fenster Pflege-Set fiir Tiiren
Zur Herstellung von Streichqualitdten  Speziell additivierte Lack-Komponente  Fir lackierte und lasierte Holzfenster  Fir lackierte und lasierte Haustlren
aus Spritzqualitaten mittels Induline  zur Herstellung eines Montagelackes sowie Natureffekt-Lackierungen
Mix & Go Streichadditiv zur bauseitigen Auffrischung werks-
seitig lackierter Haustlren
Aqua DL-65-Decklack PU Aqua DSL-55-Dickschichtlasur PU

Wasserbasierter Decklack flir Fenster,  Wasserbasierte Dickschicht-Lasur mit
Turen und andere wertvolle Holzbau- sehr gutem Verlauf fur Fenster, Tlren
teile und andere wertvolle Holzbauteile

l
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Induline Mix & GO

Zur Herstellung von Streichqualitaten aus Spritzqualitaten
mittels Induline Mix & Go Streichadditiv

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Zubereitung / Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und aulen

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tlren
Reparatur von Lackschaden, die bei Transport
und Montage der Holzelemente auftreten
Renovierung abgewitterter Oberflachen

Hochflexibel: Glanzgrad und Farbton mit individuellen
Streichqualitaten aus Spritzqualitaten herstellen
Leichte Verarbeitung

Geruchsarm

Guter Verlauf

Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)

Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend
Hochelastisch

Mit gewlinschter Lackqualitat mischen bzw. auffiillen
und mit Holzstab oder Spatel homogenisieren

Objekt-, Umgebungs- und Materialtemperatur 10 - 25°C

Streichen, Rollen

Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste

Rollen: Mikrofaser-Farbwalze

Nicht bei direkter Sonneinstrahlung verarbeiten
Nicht bei Tau, Nebel und Regen verarbeiten

Frisch bearbeitete Flachen vor Staub, Schmutz usw. schiitzen
Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und moglichst bald aufbrauchen

ca. 80 ml/m? je Arbeitsgang

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde

Vorsichtige Gebrauchstauglichkeit: nach ca. 4 - 6 Stunden
Komplette Durchhartung: nach ca. 48 Stunden
(Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

-
remmers

Induline Mix & Go

6x 750 ml (Variante 1)
Eimer W Eimer W

6x 375 ml (Variante I1)

1827

Variante I (Art.-Nr. 182701):

750 ml-Leergebinde mit 2 Flaschen (zur Abfiillung der herzustellenden Streichqualitét):

75 ml Flasche mit Induline Mix & Go Streichadditiv
100 ml Leerflasche zur Abfiillung der Grundierung

Variante Il (Art.-Nr. 182702):

375 ml-Gebinde (zur Abfullung der herzustellenden Streichqualitét)
bereits vorgefillt mit 37,5 ml Induline Mix & Go Streichadditiv

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline DW-601 (1725)
Aqua Stopp

Induline LW-700 (3400)
Induline DW-691 (3070)
Induline LW-720 (3996)
Induline LW-790 (7960)
Induline LW-715E (1798)



Induline Perfect-Finish

Speziell additivierte Lack-Komponente zur Herstellung eines Montage-

lackes zur bauseitigen Auffrischung werkseitig lackierter Hausturen

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Zur Herstellung eines Auffrischungslackes insbesondere zur bauseitigen
Verwendung auf werkseitig lackierten Haustiiren:

Induline DW-625, Induline LW-725, Induline NW-740/05

Das vorbefillte 750 ml Gebinde wird mit

der gewlinschten Lackqualitat aufgefullt

Nicht zur Anwendung auf Metallic-Effektlackierungen geeignet

Leichte Verarbeitung

Geruchsarm

Guter Verlauf

Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)

Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend

Bestandig und langlebig durch spezielles Polyurethan-Bindemittel
Mit dem Plus an Kratzfestigkeit und Handcremebestandigkeit

bei normaler Beanspruchung

Vergilbungsarm

Hochelastisch

Objekt-, Umgebungs- und Materialtemperatur 10 - 25°C

Nicht bei direkter Sonneinstrahlung verarbeiten

Nicht bei Tau, Nebel und Regen verarbeiten

Frisch bearbeitete Flachen vor Staub, Schmutz usw. schiitzen

Material gut aufriihren

Rollen

Angebrochene Gebinde gut verschlieRen und maglichst bald aufbrauchen

ca. 30 - 40 ml/m?2 je Arbeitsgang

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde

Vorsichtige Gebrauchstauglichkeit: nach ca. 4 - 6 Stunden
Komplette Durchhartung: nach ca. 48 Stunden
(Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

-
remmers

Induline Perfect-Finish

6x 750 ml *
Eimer W

1879

* Zur Abfiillung der herzustellenden Rollqualitat, bereits mit der passenden Menge Induline Perfect-Finish Additiv vorbefiillt

Systemprodukte Art.-Nr.
Induline DW-625 (1764)
Induline LW-725 (3941)
Induline NW-740/05 (7920)
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Pflege-Set fur Fenster

Fur lackierte und lasierte Holzfenster

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Pflege von lackierten und lasierten Holzfenstern

RegelmaRiger Gebrauch fiihrt zur Verlangerung der
Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflachen
Frischt den Farbeffekt / Glanz auf

Zusatzlicher Schutz vor Witterungseinflissen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: +15°C bis 30°C
Baumwolltuch mit Reiniger tranken und die Flache reinigen;

intensives Reiben auf der lackierten Flache vermeiden

ca. 30 Minuten trocknen lassen

Mit 2. Spezialtuch Pflegebalsam dinn (1) und ziigig, gleichmaRig und in
einer Richtung (von links nach rechts oder von oben nach unten) auftragen
Nicht Nachpolieren oder Reiben

ca. 5-10 ml/m?2 je Arbeitsgang

Pflege-Set fiir Fenster

Stiick

2745

Set bestehend aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Pflegebalsam und 2 Spezialtiichern




Pflege-Set fur Turen

Fur lackierte und lasierte Hausturen sowie Natureffekt-Lackierungen

Pflege von lackierten und lasierten Haustliren aus Holz
Pflege von Bauteilen, die mit Induline NW-740/05 lackiert wurden

Anwendungsbereiche:

=+ Ppllege

g Setfir
4 Tiren

RegelmaRiger Gebrauch flihrt zur Verlangerung der
Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflachen

Zusatzlicher Schutz vor Witterungseinflissen

Gute Verarbeitung auf groBen Flachen

Nur geringfiigige Veranderung des Glanzgrades der zu behandelnden Flache

Eigenschaften:

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: +15°C bis 25°C
Baumwolltuch mit Reiniger tranken und die Flache reinigen;

intensives Reiben auf der lackierten Flache vermeiden

ca. 30 Minuten trocknen lassen

Mit 2. Spezialtuch Pflegebalsam diinn (1) und zugig, gleichmaBig und in
einer Richtung (von links nach rechts oder von oben nach unten) auftragen
Nicht Nachpolieren oder Reiben

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Verbrauch: ca.5-10 ml/m? je Arbeitsgang
Pflege-Set fiir Tiiren Stiick
2746 n

Set bestehend aus: 250 ml Reiniger, 250 ml Pflegebalsam und 2 Spezialtiichern




Aqua DL-65-Decklack PU

Wasserbasierter Decklack fiir Fenster, Tiiren
und andere wertvolle Holzbauteile

Holz innen und auBen

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tlren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B. Klappladen,
Profilbretter, Gartenhauser

Mit Aqua AG-26-Allgrund (7147) auf vielen

weiteren Untergriinden verarbeitbar

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Auch als Uberholungsanstrich

Nicht fir Beschichtung von Bodenflachen
(Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften: Vergilbungsarm

Leichte Verarbeitung

Gute Kantenabdeckung

Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend

Hoher PU-Anteil: langlebig, schmutzabweisend, strapazierfahig
Exzellenter Verlauf

Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)

Geruchsarm

Sehr gute Deckkraft

Hochelastisch

Als Renovierungsanstrich hervorragende Haftung auf alten Anstrichen

Systemprodukte Art.-Nr.

Applikation /
Verarbeitungshinweis:

Streichen, Rollen, Spritzen
Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste Aqua 1G-15- (7145)
Rollen: Mikrofaser-Farbwalze Impragniergrund IT*
FlieBbecherpistole: Dise: 2,0 -2,5 mm
Luftdruck: 2,0 - 3,0 bar
Renovierungsanstrich: 1 -2 Anstriche mit
leichtem Zwischenschliff aufbringen

Aqua AG-26-Allgrund (7147)

Verbrauch: ca. 100 ml/m? je Arbeitsgang

Uberarbeitbar: Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten
Uberstreichbar: nach ca. 4 Stunden
(Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

6x750ml  2x251

Aqua DL-65/m matt Eimer W Eimer W
weilk (RAL 9016) 7200 = L
Sonderfarbton 7201 L] L]

Aqua DL-65/sm seidenmatt 6x750ml  2x251
weilk (RAL 9016) 7202 L] L
Sonderfarbton 7203 L] L]

Aqua DL-65/sg seidengldnzend 6x750ml  2x251
weiB (RAL 9016) 7204 . ]
Sonderfarbton 7205 L L]

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Aqua DS

|-55-Dickschichtlasur PU

Wasserbasierte Dickschicht-Lasur mit sehr gutem Verlauf
flir Fenster, Turen und andere wertvolle Holzbauteile

Anwendungsbereiche:

Eigenschaften:

Applikation /

Verarbeitungshinweis:

Verbrauch:

Uberarbeitbar:

Holz innen und auBen

MaRhaltige Holzbauteile: z.B. Fenster und Tiiren
Begrenzt maRhaltige Holzbauteile: z.B. Klappladen,
Profilbretter, Gartenhauser

Zwischen- und Schlussbeschichtung

Auch als Uberholungsanstrich

Nicht fiir Beschichtung von Bodenflachen
(Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

Vergilbungsarm

Leichte Verarbeitung

Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend

Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)

Geruchsarm

Langlebig, schmutzabweisend, strapazierfahig

Exzellenter Verlauf

Hochelastisch

Mit UV-Blocker

Als Renovierungsanstrich hervorragende Haftung auf alten Anstrichen

[=]

Streichen, Spritzen
Streichen: Acrylpinsel / Kunstfaserborste
FlieBbecherpistole: Dise: 2,0 -2,5 mm

Systemprodukte Art.-Nr.
Luftdruck: 2.0 - 3,0 bar
® Renovierungsanstrich: Aqua 1G-15- (7145)
1-2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff aufbringen Impragniergrund IT*

) ) Aqua HSL-35/m-Profi-
ca. 100 ml/m?2 je Arbeitsgang Holzschutz-Lasur 3in1*  (7120)

Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde
Uberstreichbar: nach ca. 4 Stunden
(Praxiswerte bei 20°C und 65% r.F.)

Aqua DSL-55/m matt

6x 750 ml 2x 251
Eimer W Eimer W

farblos 7220
Sonderfarbton 221

Aqua DSL-55/sg seidenglanzend

6x750ml  2x251

farblos 7210
eiche hell (RC-365) 7211
pinie / larche (RC-260) 7212
teak (RC-545) 7213
nussbaum (RC-660) 7214
palisander (RC-720) 7215
Sonderfarbton 7216

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
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Der einfachste

Weg zur optimalen
Beschichtung

J .
h A t t n n r A n I R (0] ami e

den Uberblick nicht verlieren, gi i

, gibt es den Induline Systemfinder. B ie el

ver . Beantworten Sie einfach di u

u C

nd schon finden Sie die passenden Produkte und Systeme auf den Folgeseiten. Los geht' e onienaisetiien freser
. S.

M

Lasi de Beschichtungssysteme peckende Beschichtungssysteme
e

Systembezeichnung Wieler Syxtembuzeichnung Kiafer

and Besonderheiten wnd Besanderheiten

Eiche

Gerbsaure haltig
{yarfarbung méglichk
forcierte Trocknung
erforderlich; Poren
vollstandig geschlos-
sen lackieren

Eukalyptus Eukalyptus
Globulus Grandis
Gummiartige Rissbildung
Holzinhaltsstoffe, maghich

neigt zum Verwerfen

sipo/Mah;

Zum Teil stark
schiedliche &

2. Welche Holzart mochten Sie bearbeiten?

‘Dwischenheschichimng: spritren LA LYE Zwiuluq\nuhklmi;swi\m prAlOR
Pwischenbeschichtung: Fluten LA fL2E Zwitschenbeschiichiung: Faten o241 028
muﬂi&lunmmm 03ADYE
1. Soll die Oberflache lasi
asierend oder deckend sein?
Zwischenheschichtung: Spritzen L1-A f \asicrende Beschichtungssysteme
Zwischenbeschithtung: Fluten Lz-al oo L. Lot He
e rraaa | I
tiokz/Alufenster*: gedite Optik La-A ||
= = ——— (AN ;
Haustiiren & Terrassenturen L5-A |
St e
aturetiekt i ko Gt L4
i e o
Weill- & grau-lasierende Farbtone - O
f—
Hochtransparent { Farblos L8-A [Rp———— oy
g R e fon -

Nicht resistente Bk

-

13

System = &

= lndeing SW-800
= Inctuing GH-350
» induline LW-700 |
Inealing ZW-S040
 Inetuing LW-T00

= [nduling SW-B00
= Inafading GR-360
= Induling 2V-5021
= Inddading 1700

= inideline SH-900
w ndeline LW-TAO{
Inaduline V4040

Eigenschaften System = B

' Inchaling G306

= Induding LW-T00 |
Indufing ZW-204

= Indusling LN700

» 4G 30 lare mglicn

» Bestmisglichor Hotrschetr

» Besonderes rohiges Lasurbild
» Billastn Lasaefirhtand

» yibing GH-308
 nciuing 2V-502
= (ndufing LW-T00

» R5G 0 Janne méglich

= Brsimagicner oAz

» Besonteres nabiges Lasurblld
= gaiiiann Lassrfashtbor

= Inetsking GW-308 if s
= Inchaling HW-PA005 o
 Inasafine KIN-TH00 0% e

» R5G 10 lanre midglic
» Glasklase Optik und
nusbaaticher UV Schutt

Figensehafion

» Rationall [1-5chichzailt
= Eriltangp Lasustarbuang|

» Rationell (1-Sehichtauf
 5ehe gater Rundussc
pwischenbeschicheung
fm Futvertahion
= Briltante Lasusfarbtan

» Matdrliche Anmutung
» Tuchmatt

3. \/\/glche Art von Bauteil soll beschichtet werden?
Wie soll appliziert werden?
Welche Oberflachenoptik ist gewlinscht?

4. Finden Sie das passende Beschichtungssystem

auf den folgenden Seiten!
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Finden Sie das passende Beschich-

tungssystem fur Ilhre Anwendung

Lasierende Beschichtungssysteme

Systembezeichnung Kiefer Fichte / Tanne Hemlock Larche Meranti Meranti
und Besonderheiten 450-549 kg/m? 2550 kg/m?
Harzaustritt moglich; Harzgallen Rissbildung Harzaustritt & Zum Teil stark Zum Teil stark
keine RSG fiir moglich Rissbildung maglich, unterschiedliche unterschiedliche
Kiefer Splint* diinn vorlackieren Eigenschaften Eigenschaften
(Vermeidung: (z.B. Farbton, (z.B. Farbton,
Abrutschen der Harzaustritt) Harzaustritt)
Beschichtung);
Magliche Ablauf-
probleme bei
mehrmaligem
Fluten
Zwischenbeschichtung: Spritzen L1-A [ L1-B L1-A [ L1-B L1-A/ L1-B L1-A/ L1-B L1-A / L1-B L1-C
Zwischenbeschichtung: Fluten L2-A [/ L2-B L2-A [/ L2-B L2-A/ L2-B L2-A/ L2-B L2-A [/ L2-B L2-C
Holz/Alufenster*: lackierte Oberflache L3-A L3-A/L3-B L3-A/ L3-B L3-A/ L3-C = =
Holz/Alufenster*: geélte Optik L4-A [ L4-B L4-A [ L4-B L4-A | L4-B L4-A [ L4-B - -
Haustiiren & Terrassentiiren L5-A/ L5-B L5-A/ L5-B L5-A/ L5-B L5-A/ L5-B L5-A/ L5-B L5-C
Natureffekt = L6-A = L6-A = =
WeiB- & grau-lasierende Farbtone - L7-A - - - -
Hochtransparent / Farblos L8-A L8-A L8-A L8-A - -
Deckende Beschichtungssysteme
Systembezeichnung Kiefer Fichte / Tanne Hemlock Larche Meranti Meranti
und Besonderheiten 450-549 kg/m? 2550 kg/m?
Harzaustritt moglich; Harzgallen Rissbildung Harzaustritt & Zum Teil stark Zum Teil stark
keine RSG fiir moglich Rissbildung maglich, unterschiedliche unterschiedliche
Kiefer Splint* diinn vorlackieren Eigenschaften Eigenschaften
(Vermeidung: (z.B. Farbton, (z.B. Farbton,
Abrutschen der Harzaustritt) Harzaustritt)
Beschichtung);
Magliche Ablauf-
probleme bei
mehrmaligem
Fluten
Zwischenbeschichtung: Spritzen D1-A/ D1-B D1-A/ D1-B D1-A/ D1-B D1-A/ D1-B D1-A/ D1-B D1-C
Zwischenbeschichtung: Fluten D2-A / D2-B D2-A/ D2-B D2-A/ D2-B - D2-A/ D2-B D2-C
Haustiiren & Terrassentiiren D3-A/ D3-B D3-A/D3-B D3-A/ D3-B D3-A/ D3-B D3-A/D3-B D3-C
Metallic-Optik - D4-A - - - -

PVC- & Aluminium-Teile

* ebenso auch geschiitzte Konstruktionen



Eiche Eukalyptus Eukalyptus Sipo / Mahagoni  Accoya MDF / HDF Aluminium / PVC

Globulus Grandis LExterior*
Gerbsaure haltig Gummiartige Rissbildung Zum Teil stark unter- Stabilisierung saugender Untergund, eloxierte Oberflachen
(Verfarbung méglich); Holzinhaltsstoffe, moglich schiedliche Farbtone des pH-Wertes: Wasserquellung nicht beschichtbar;
forcierte Trocknung neigt zum Verwerfen Beschichtungsstoffen, nicht reversibel BFS-Merkblatt
erforderlich; Poren bei der Verarbeitung Nr. 5 beachten
vollsténdig geschlos- im Tauch- und Flut-
sen lackieren verfahren, 0,5% Additiv

VP 20829 zugeben.

L1-C L1-C L1-A/ L1-B L1-C L1-A/ L1-B - -
L2-C L2-C L2-A/L2-B L2-C L2-A/L2-B - -
L3-C - - - - - -
- - - - L4-A [ L4-B - -
L5-C L5-C L5-A / L5-B L5-C L5-A/ L5-B - -
L6-C - - - - - -
Eiche Eukalyptus Eukalyptus Sipo/Mahagoni  Accoya MDF / HDF Aluminium / PVC

Globulus Grandis JExterior*
Gerbsaure haltig Gummiartige Rissbildung Zum Teil stark unter- Stabilisierung saugender Untergund, eloxierte Oberflachen
(Verfarbung maglich); Holzinhaltsstoffe, moglich schiedliche Farbténe des pH-Wertes: Wasserquellung nicht beschichtbar;
forcierte Trocknung neigt zum Verwerfen Beschichtungsstoffen, nicht reversibel BFS-Merkblatt
erforderlich; Poren bei der Verarbeitung Nr. 5 beachten
vollstandig geschlos- im Tauch- und Flut-
sen lackieren verfahren, 0,5% Additiv

VP 20829 zugeben.

D1-C D1-C D1-A/ D1-B D1-C D1-A/ D1-B = =
D2-C D2-C D2-A/ D2-B D2-C D2-A/ D2-B - -
D3-C D3-C D3-A/D3-B D3-C D3-A/D3-B D3-D =
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Die laslierenden

Beschichtungssysteme

Nicht resistente Holzer

System System - A Eigenschaften System - B Eigenschaften
L1 = Induline SW-900 = RSG 10 Jahre maglich 5 = |nduline GW-306 = Rationell (3-Schichtaufbau)
= [nduline GW-360 = Bestmaglicher Holzschutz = Induline LW-700 / = Brillante Lasurfarbtone
= Induline LW-700 / = Besonderes ruhiges Lasurbild Induline ZW-504i
Induline LW-715E / = Brillante Lasurfarbtone = Induline LW-700 /
Induline ZW-504i Induline LW-715E
= Induline LW-700 /
Induline LW-715E
L2 = Induline SW-900 = RSG 10 Jahre maglich : = |nduline GW-306 = Rationell (3-Schichtaufbau)
= [nduline GW-360 = Bestmaglicher Holzschutz = Induline ZW-502i = Sehr guter Rundumschutz:
= Induline ZW-502i = Besonderes ruhiges Lasurbild = Induline LW-700 / Zwischenbeschichtung
= [nduline LW-700 / = Brillante Lasurfarbtone Induline LW-715E im Flutverfahren
Induline LW-715E = Brillante Lasurfarbtone
L3 = [nduline SW-900 = RSG 10 Jahre maglich = Induline GW-306 FT 38863 = Natiirliche Anmutung
= [nduline LW-720 / = Glasklare Optik und = Induline NW-740/05 farblos = Tuchmatt
Induline LW-715E / zusatzlicher UV-Schutz u [nduline NW-740/05 farblos
Induline ZW-504i
= Induline LW-720 /
Induline LW-715E
L& = [nduline SW-900 = Komplette Beschichtung = Induline SW-900 = Zwischen- & Endbeschichtung
= Induline OW-800 im Flutverfahren = Induline OW-810 flir das Spritzverfahren
= [nduline OW-800 = Induline OW-810
L5 = [nduline SW-900 = RSG 10 Jahre méglich | = |[nduline GW-306 = Rationell (3-Schichtaufbau)
= [nduline GW-360 = Bestmaglicher Holzschutz = Induline ZW-504i /
= [nduline ZW-504i / LW-725 Induline LW-725
= [nduline LW-725 = Induline LW-725
L6 = Induline SW-900 = Bestmaglicher Holzschutz
= [nduline GW-360 = Natiirliche Anmutung mit
= [nduline ZW-504i bestmaglichem UV-Schutz
= Induline NW-740/05 = Pigmentierung im
Naturholzfarbton
L7 = [nduline SW-900 = Trendige Lasurfarbtone
= [nduline GW-360 WF ohne Vergilbung
= [nduline LW-720 / des Anstrichs
Induline LW-715E
= Induline LW-720 /
Induline LW-715E
L8 ® Induline SW-900 lignostab = Bestmaglicher Holzschutz

® Induline GW-306 lignostab
= Induline LW-700 farblos uv+
= [nduline LW-700 farblos uv+

= Farbloses System mit
bestmaglichem UV-Schutz

* Geodlte Fenster & AuBentlren entsprechen nicht den Normen zur Beschichtung von maRhaltigen Holzbauteilen.



resistente Holzer

System - C Eigenschaften System - D Eigenschaften System
= Induline GW-360 ® RSG 10 Jahre méglich |- L1
= [nduline LW-700 / = Brillante Lasurfarbtone
Induline LW-715E /
Induline ZW-504i
= [nduline LW-700 /
Induline LW-715E
= |nduline GW-360 = RSG 10 Jahre maglich L2
= |nduline ZW-502i = Rationell (3-Schichtaufbau)
= Induline LW-700 / = Sehr gute Porenfiille
Induline LW-715E = Brillante Lasurfarbtdne
= Induline GW-360 farblos = Natiirliche Anmutung L3
= Induline ZW-504i farblos = Tuchmatt
= [nduline NW-740/05 farblos
L4
= Induline GW-360 / ® RSG 10 Jahre moglich | = L5
Induline GW-341 WF = Rationell (3-Schichtaufbau)
= Induline ZW-504i /
Induline LW-725
= Induline LW-725
= Induline GW-360 = Natiirliche Anmutung mit L6
= Induline ZW-504i bestmaglichen UV-Schutz
= Induline NW-740/05 = Pigmentierung im
Naturholzfarbton
L7
L8
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Die deckenden
Beschichtungssysteme

84

Nicht resistente Holzer

System System - A Eigenschaften System - B Eigenschaften
D1 = Induline SW-900 = RSG 10 Jahre maglich 5 = |nduline GW-306 weiR = Rationell (3-Schichtaufbau)
= [nduline GW-201 = Bestmaglicher Holzschutz = Induline ZW-400 / = Grundierung:
= Induline ZW-400 / = Grundierung: Konzentrat Induline ZW-425 anwendungsfertig
Induline ZW-425 = Induline DW-601
= [nduline DW-601
D2 = Induline SW-900 = RSG 10 Jahre moglich = Induline GW-306 weis = Rationell (3-Schichtaufbau)
= [nduline GW-208 = Bestmaglicher Holzschutz = Induline GW-306 wei / = Grundierung:
= [nduline GW-208 / = Grundierung: Induline ZW-502i anwendungsfertig
Induline ZW-502i anwendungsfertig = Induline DW-601/
= Induline DW-601/ Induline DW-691
Induline DW-691
D3 = [nduline SW-900 = RSG 10 Jahre maglich = Induline GW-306 weis = Rationell
= Induline GW-201/ = Bestmaoglicher Holzschutz = Induline ZW-425 / = Grundierung
Induline GW-208 Induline DW-625* anwendungsfertig
= Induline ZW-425 / = Induline DW-625
Induline DW-625*
= [nduline DW-625
D4 = [nduline SW-900 = Bestmaglicher Holzschutz
= [nduline GW-360 wenge = Ausgepragter Metallic-Effekt
= [nduline ZW-420 = Unkomplizierte Applikation
= Induline ZW-420
= [nduline LW-720
(+10 % ZW-420)
D5 = Griindlicher Vorschliff

= V-890-Verdiinnung
= [nduline ZW-400

(max. 100pum nass; Haftbriicke)

= [nduline DW-601

* Bei der Schlussbeschichtung in weil oder hellen Farbtonen muss die Zwischenbeschichtung mit Induline ZW-425 vorgenommen werden.



resistente Holzer

System - C

Eigenschaften System - D

= Induline GW-201

= [nduline ZW-400 /
Induline ZW-425

= Induline DW-601

= Induline GW-208

= [nduline GW-208 /
Induline ZW-502i

= [nduline DW-601/
Induline DW-691

= [nduline GW-201/
Induline GW-208

= Induline ZW-425 /
Induline DW-625*

= Induline DW-625

= RSG 10 Jahre méglich |
= Rationell (3-Schichtaufbau)

= RSG 10 Jahre moglich |
= Rationell (3-Schichtaufbau)

= RSG 10 Jahre méglich | = = |nduline SW-910
= Sehr gute Porenfiille = Induline ZW-425
= [nduline DW-625

Eigenschaften System
D1
D2
= Optimaler Quellschutz D3

durch allseitige Behand-
lung mit Induline SW-910

D4

D5
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Kundennaher Service

In allen Diszl

hlinen

Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken

Dank unserer langjahrigen Erfahrung wissen wir: Durch kompetente Beratung und gemeinsamer Losungsfindung gelangt man
am Ende ans Ziel. Gerade im Bereich der Oberflachenbehandlung oder Applikationstechnik ist die Qualifikation und Kom-
petenz der Berater entscheidend. Deshalb unterstitzen Sie unsere erfahrenen Experten bei der Auswahl von Produkten,
Geratschaften und der Anordnung der bendtigten Produktionsablaufe.

Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken
Sie planen den Bereich Oberflachenbehandlung oder
Applikationstechnik in Ihrem Betrieb neu zu gestalten
oder umzustrukturieren? Gerne unterstitzen wir Sie bei
der Auswahl der Geratschaften und der Anordnung der
Produktionsablaufe durch die Beratung unserer Anwen-
dungstechniker. Wir vertreiben naturlich selber keine An-
lagen - haben aber europaweit Kontakte zu den fiihrenden
Anlagenherstellern. Unsere Anwendungstechniker sind so
in der Lage wertvolle Informationen zu lhrer Planung bzw.
Investitionsentscheidung beizusteuern:

b BAZE et n ey

= Sie vermeiden teure Fehlinvestitionen und sind in
der Lage Ihre Ablaufe effektiv und kostenminimierend
zu planen!

= \Was hat sich in der Vergangenheit bei anderen Kunden
bewahrt - was nicht?

= \Welche Anlagen harmonieren besonders gut mit den
Induline Premium-Coatings?

m Gibt es vor der eigentlichen Investitionsentscheidung Mog-
lichkeiten eine vergleichbare Anlagentechnik im Remmers
Kompetenzzentrum, bei einem Remmers Kunden oder
gemeinsam beim Anlagenhersteller zu besichtigen?

3

»

' 2
\- P
. y ":
J’v.

&

Remmers Beratungskonzept:

= (Jber 300 Fachvertreter und Anwendungstechniker
allein in Deutschland

® Beratung bei der Konzipierung neuer Lackiertechniken

= Effizienterer Kontakt zwischen Kunde und Innendienst

m F(ir jede Frage der richtige Ansprechpartner

m Technische Telefon-Hotline

R\ M |

' 5
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Erfahren Sie mehr

tiber das hochmo-
derne Kompetenz-
zentrum Holzober-
flache
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Kompetenzzentrum
Holzoberflache Iin Loningen

Hier beginnt die Zukunft

Technologiefiihrerschaft dank modernster Ausstattung
Dank der technischen Moglichkeiten des Kompetenzzen-
trums Holzoberflache konnen wir Produktsysteme fur die
Zukunft entwickeln, die exakt den individuellen Vorgaben
und Wunschen unserer Kunden entsprechen. Es werden

insbesondere folgende Funktionen abgedeckt:

= Das neue Remmers Kompetenzzentrum in Loningen
verbindet auf Uber 2.500 m? die wichtigsten Bereiche

unserer taglichen kundenorientierten Arbeit

= [nternationales Anwendungstechnikum, Kunden- und
Servicecenter sowie Schulungsort unter einem Dach
= Nachstellung aller Kundenparameter durch Real-Simula-
tion der Praxis-Anforderungen mit regelbaren Klimazonen
= Modernste Anlagentechnik mit dem vollautomatischen
6-Achs-Lackierroboter mit 3D-Teileerkennung
als besonderes Highlight
= Beschleunigte Entwicklung neuer Lacksysteme
= Wissenstransfer im integrierten Schulungs-
und Seminarzentrum
89
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Der Kunde im Mittelpunkt

Vielfaltige Leistungen der Remmers Unternehmensgruppe

Die Remmers Gruppe schafft es in einzigartiger Weise, den Markt- und Kundenanforderungen gerecht zu werden. Dies reicht
von der Forschung und Entwicklung der Produktsysteme, tber den Vertrieb und die Logistik bis hin zum Wissenstransfer

und Kundenservice. Durch die klare Aufteilung der jeweiligen Kompetenzen schafft Remmers einen starken Mehrwert so-
wohl fur die Kunden, als auch fur die Geschaftspartner.

remmers

Fachplanung

Remmers Fachplanung

Beratung mit System. Die Remmers Fachplanung ist eine
Gruppe aus Experten flur planerische Ingenieursleistungen
am konkreten Objekt. Dabei erstellen sie Konzepte fur Neu-
und Altbauten und werden dabei von den anerkanntesten
Spezialisten Europas unterstitzt.

bernhard remmers A.
Akademie

Bernhard Remmers Akademie

Erfolg im Dialog. Die Bernhard-Remmers-Akademie wurde
als Initiative des Handwerks, der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz und des Unternehmers Bernhard Remmers ins
Leben gerufen und ist mit Uber 10.000 Seminarteilnehmern
im Jahr die Anlaufstelle Nr. 1 fir den zukunftsorientierten
Wissensaustausch zwischen Wissenschaftlern, Handwer-
kern, Planern und Denkmalpflegern.



_ Das einmalige 24h Logistikkonzept
Logistik mit Auszeichnung. Die automatisierte Logistik-IT,

von der Auftragsannahme bis zur Lieferung, wurde mit

dem europaischen Logistikpreis ausgezeichnet. Vor allem
die Kooperation mit Schenker, die Moglichkeit des professio-

nellen Paketversands schon ab Losgrofe 1 und die Implemen-

tierung einer leistungsstarken Auftragsannahme machen die
| Remmers Logistik zur echten Remmers Kernkompetenz.

Erfahren Sie mehr iiber die einmaligen

Leistungen unseres Logistikzentrums.
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Institut fiir Analytik

Bernhard Remmers Institut fiir Analytik

Gepruft. Geplant. Gebaut. Das Bernhard Remmers Institut
fir Analytik ist ein unabhangiges Priflabor und kompeten-
ter Ansprechpartner fur das Handwerk, Architekten, Sach-

verstandige sowie offentliche Institutionen. Dank der
leistungsfahigen Analysetechnik mit mehr als 200 Unter-
suchungsmethoden bietet das Institut kundenorientierte

Analytik mit validierten Prifergebnissen.
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